                                                     µ =  ‒  магнитная  проницаемость   вещества
При   µ  1‒ магнетики (Гипотеза  Ампера  ?)
Орбитальное  движение  электронов  +  спин?      магнитное  поле  атома.

Слабомагнитные                                                             Сильномагнитные

парамагнетики      диамагнетики                           ферромагнетики   
µ 1                                    µ 1                                     µ 1  const
А𝓁, N, О2                        Cu, Zn, H2                                       µ         Fe, Ni, Co
1  µ                                 1  µ                                                              
 o                      Bo           o                                                                              B0
                 B0                                      B0                                                     B0
                 ∆B                                     ∆B                                                           ∆B    
B = B0 + ∆B                       B = B0 ‒ ∆B                                   B = B0 + ∆B
B  B0                              B   B0    F                                      B  B0  
 (
N
) (
  S
) (
N
) (
  
S
)                                                                                             
               F                                                                                                          
                                                                                                     домены?  спонтанного   
                                                                                                                                                    намагничивания 
                                                                                                                               В0 
                                                                                                                                 

                                                          

Точка  Кюри ‒ ?
                                                            В
                         Мягкие                                                         Жёсткие   
железо,  электротехническая  сталь                                  углеродистая сталь,
       сплавы                                                                                     сплавы
  Восм                                       -Вос       о        Вос                       Во    Восж    
применяются в приборах                                применяются для  изготовления
переменного тока                                             постоянных  магнитов
(генератор,               уже    ‒  петля  гистерезиса   ‒    шире
трансформатор и др.)           Вос‒ коэрцитивная  сила?

