Итоговый  тест   по дисциплине   «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
для   студентов группы 311  специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», уровень обучения – базовый,
форма обучения – очная
Вариант 1
Задание: Выберите единственно верный ответ.
1. Верно ли утверждение:    Тип кристаллической решетки  металла  - ионная.
  
А) да                         Б) нет
2. Сплавы железа и углерода, которые   содержат углерод до 2,14%   называются 
А )чугун
Б)  стали 
В) доэвтектоидные
Г) заэвтектоидные
3.  Расшифровать  запись У15 .
А)  углеродистая сталь с 15% содержанием углерода
 Б) углеродистая сталь с 0,15% содержанием углерода 
 В) углеродистая сталь с 15% содержанием железа 
 Г) углеродистая сталь с 15% содержанием серы
   4.  Буква А в начале марки  легированных сталей   обозначает..
А) Автоматная сталь с  повышенной обрабатываемостью   резаньем
Б) сталь легирована азотом
В)  высококачественная сталь
Г) особовысококачественная сталь

5. Вид обработки давлением металла, находящегося в пластическом состоянии под действием бойков  молота или пресса  называется..
А) ковка
Б) штамповка
В) протяжка
Г) волочение 

6. Задание:   Составить  пары верных утверждений.   Начало предложения пронумеровано  цифрами, конец предложения буквами.
	  1.ХТО     осуществляют для

	А)  повышения   коррозионной  и эрозионной  стойкости

	  2.Алитирование проводят 

	Б) С целью  изменения состава, структуры   и свойств поверхностного слоя  детали. 

	   3.  Увеличение  углерода в чугуне  позволяет…
	В)   увеличить   твердость  по всему объему.

	   4. Цементация позволяет  
	Г)  увеличить  твердость поверхностного слоя

	5. Легирование стали хромом
	Д) увеличивает    пластичность и вязкость

	   6. Введение  в сталь     никеля
	Ж) повышает  жаропрочность  и коррозийная стойкость



 
7.Задание:   Составить  пары верных утверждений.   Начало предложения пронумеровано  цифрами, конец предложения буквами.

	1. Основной  инструмент при токарной обработке
	А) электрод


	2. При  электросварке основным  элементом является 
	Б) газовая горелка


	3. При газовой сварке основным  рабочим инструментом является

	В) резец


	4. Для  изготовления  литых деталей используют многоразовые формы
	Г) кокиль


	5.Для проведения макроскопического анализа  используют 
	Д) макрошлиф


	6.. Для проведения микроскопического анализа используют
	
Е) микрошлиф



8.Задание:   Выполнить  классификацию   видов сварки. Буквами обозначены классы сварки, цифрами виды сварки..
	А) термический, 
	

	Б)термомеханический 
	

	В) механический.
	

	1.дуговая, 							7.контактная
2.плазменная, 						 8.диффузионная
3. электрошлаковая,					             9. ультразвуковая,
4. электронно – лучевая, 				            10. взрывом, 
5.лазерная, 							11.трением, 
6. газовая 							12.холодная 



9..Задание: Установить  последовательность действий при  подготовке   и проведению сварочных работ методом газовой сварки.
А) поджечь смесь
Б) открыть на 1 оборот ацетиленовый вентиль
В) открыть на ¼   оборота кислородный вентиль
Г) открыть кислород на полный вентиль
Д)  пламя регулируется  ацетиленом при полном открытии кислорода
10. Выполнить  классификацию  сплавов по  маркам  сплавов.
	А) Алюминиевые	
	

	Б) Медные 	
	

	В) Сталь	
	

	Г) Чугун	
	

	Д)  Магнитные стали
	

	1.ЕХ3         2. 12Х18Н9Т		3.Ст 45	          4. ВЧ 45-5	               5. У 12А                    6.АК6                  7.АЛ-2	 8.БрО10                    9.Л96                            10.СЧ 10



			
	











Итоговый  тест   по дисциплине   «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
для   студентов группы 311  специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», уровень обучения – базовый,
форма обучения – очная

Вариант 2
Задание: Выберите единственно верный ответ.
1.Верно ли утверждение:  Прочность  металлов зависит   от размера кристалла.

А) да                         Б) нет
2. Многие металлы  обладают способностью изменять  тип кристаллической решетки в твердом состоянии  (железо, кобальт, титан, марганец, олово) – Эта способность названа…
А) квазитропией 
Б) изотропией
В) аллотропией
Г) анизотропией

3. Запись СЧ 15 означает
А) серый чугун с прочностью на растяжение 15 Па
Б)  серый чугун с прочностью на растяжение 15МПа
В)  серый   чугун с прочностью на растяжение 150МПа
Г) серый чугун с 15% содержанием углерода

4.  Способность  металлов  и сплавов сопротивляться коррозии и окислению при высоких температурах называется ..
А) жаропрочность 
Б) жаростойкость
В) термостойкость
Г) термопрочность

5. Цифра   в марке углеродистой стали  У12А показывает содержание …
А)  углерода в целых процентах
Б) железа в целых процентах
В) углерода в десятых    долях  процента 
Г) углерода в сотых долях процента 
6..Задание:   Составить  пары верных утверждений.   Начало предложения пронумеровано  цифрами, конец предложения буквами.

	1. Дуралюмины  (дюралюмин) в своем составе имеют
	А) алюминий с кремнием


	2.Сплавы  силумины  в своем составе имеют 
	Б) алюминий – медь – магний 

	3.Латуни в своем составе имеют
	В)   медь с цинком

	4. Что имеют порошки САП в своем состав
	Г) алюминий и оксид алюминия

	5. Какие вещества в своем составе не может содержать бронза
	Д)  цинк и никель


	6.Основной наполнитель резины 
	Е) сажа

	7. Для эластичности резины используют наполнитель
	Ж)   стеарин и олеиновая кислота

	8. Для замедления  процесса   окисления каучука
	З)  парафин и вазелин         
 



7.    Составить  пары верных утверждений.   Начало предложения пронумеровано  цифрами, конец предложения буквами.



	1. 1.Свойства металлов и сплавов  не  зависят от  

	  А)  то, что у них нет  определенной температуры кристаллизации, они застывают в некотором интервале температур

	2. 2.Твердый раствор внедрения углерода в γ-железо – это
	Б)  от   расположения центра первичной  кристаллизации

	3. 3.Фаза, в которой один компонент  сохраняет решетку, а атомы второго  располагаются  в междоузлиях первого – это…
	В) от размера кристалла


	4. 4.Свойства металлов и сплавов  зависят от  

	Г)  твердый раствор замещения


	5. 5.Прочность    металлов зависит

	Д) остаются постоянными


	6. 6.Отличительной чертой сплавов является …..

	Е)  аустенит




 
8..Задание:   Выполнить  классификацию  видов   термической обработки по  их назначению. Буквами обозначены  назначение, а     цифрами виды  термической обработки.
	А)  разупрочняющая
	

	Б) упрочняющая
	

	В) снимающая внутреннее напряжение
	

	1. Отжиг                 2. Закалка                  3. Нормализация                             4.низкий отжиг
5. отпуск                  6.Старение               7. обработка холодом                      8.ХТО
9. Цементация               10.Азотирование



9. Задание:   Установить  последовательность  работы с диаграммой  состояния для построения кривой охлаждения  .
А)   Определение точек пересечения   линий диаграммы с прямой, проведенной  через  точку  процентного состава  сплава на диаграмме   состояния..
Б) Выбор  осей координат для построения кривой охлаждения
В) Отметить точки  на координатной плоскости  кривой охлаждения.
Г)    Провести прямую  через точку процентного состава  сплава перпендикулярно   этой оси. 
Д) Соединить точки  на кривой охлаждения.
10.Выполнить  классификацию  стали по ее марке.


	А) углеродистые

	

	Б) легированные

	

	
1). У12А      		2)50 ХФА             3) 50С2					4) 30 ХГС
5) Х12М  		 6)10Р6М5             7) 20 Х					8) Ст. 20    
9)3Х2В8Ф		10).У 15  





