
Когда мы говорим о стельке, то чаще всего подразумеваем тонкую подстилку на внутренней части обуви, но редко задумывается о том, что под стелькой могут понимать два различных элемента, которые связанны между собой, но несущие разное предназначение.
Это вкладная стелька или основная.
Речь сейчас идет об основной стельке.
Что следует отметить?
От качества основной стельки во многом зависит и качество или долговечность самой обуви.
Основная стелька – это ответственная деталь обуви, которая расположена под стопой и к которой прикрепляется заготовка верха обуви другие детали низа обуви.
Во время эксплуатации обуви стелька подвергается как многократным изгибам, так же и сжатию, если еще и отсутствует вкладная стелька или она не качественная то и воздействию пота или стиранию.
Поэтому материалы, из которых предполагается изготавливать стельку должны быть устойчивыми к воздействию таких негативных факторов.
А именно:
· Хорошо поглощать пот
· Прочно удерживать гвозди и нитки
· Хорошо проклеиваться

Основные стельки изготавливают их следующих материалов:
· Кожаные жесткие стельки.  Изготавливаются из натуральной кожи, которая  обрабатываясь особым способом отличается от кожи для изготовления верха обуви и отличается своей толщиной от 2 до 4 мл. – применяют в  элитной бредовой обуви, а так же в обуви, подвергающейся особо сильной нагрузке – специальная обувь, военная обувь, для походов и т.д.
· Кожкартон (картон обувной). Это специальный картон, который изготавливается из стружки кожи, растительных волокон и отходов утильсырья текстильных материалов, таких как хлопок и лен.  Кожкартон применяют в качественной обуви общего потребления.
· Стелечные картоны. Представляют собой плотный картон толщиной около 2мл. В последнее время это наиболее массовый материал, применяемый для основных стелек обуви. Но, к сожалению, он не отличается хорошей прочностью и износостойкостью. Боится влаги и сгибанию. Поэтому его долговечность зависит от  качества накладной стельки, а так же в каких условиях будет эксплуатироваться обувь.
· Следует заметить, что существуют и комбинированные стельки, которые состоят частично из кожи, а вторая часть может быть из специального искусственного материала или из спецкартона.
