Урок разработала  Пояркова С.А. преподаватель профильных дисциплин МАОУ СОШ №4
Предмет: «Материаловедение»
Тема урока: «Общая классификация сталей»
Цель урока: 
Формирование представления о классификации сталей по химическому составу, назначению, качеству и степени раскисления. Планируемый результат: 
- умение классифицировать стали по их химическому составу, назначению, качеству, степени раскисления;
- умение анализировать название стали, характеризовать ее по общей классификации сталей;
- умение находить внутренние связи изучаемого материала;
- развитие умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Задачи урока:
1. Повторить темы: «Строение металлического слитка», «Механические свойства металлов»
2. Проверить знания по теме: «Влияние примесей на свойства сталей»
3. Дать знание о классификации металлов по химическому составу, качеству, назначению, степени раскисления, опираясь на знание обучающихся по темам: «Строение металлического слитка», «Влияние примесей на свойства сталей».
4. Закрепление знаний по теме урока.
5. Применение полученных знаний для характеристики изучаемых по программе данного предмета сталей.
6. Проведение  самооценки приобретенных знаний обучающихся и оценки  их деятельности на уроке.
[bookmark: bookmark0]Организационные формы обучения:
[bookmark: bookmark1]-фронтальная
-индивидуальная
[bookmark: bookmark2]Методы обучения:
-объяснительно-иллюстративный с приемами активизации
[bookmark: bookmark3]Методы контроля:
-фронтальный
-индивидуальный
[bookmark: bookmark4]Средства обучения:
-наглядное пособие «Термообработка металлов» -плакат «Строение металлического слитка» -карточки-задания 

 Вводная часть урока.
Повторение темы «Влияние примесей на свойства стали». Обучающиеся  выполняют задание  в тетради. После выполнения задания озвучиваются правильные ответы.
Вопрос: Как изменяются механические свойства стали при увеличении содержания в ней постоянных, неизбежных  примесей? Соотнесите названия элементов, и их влияние на свойства стали.
1. Сера				А. повышается твердость стали
					Б. уменьшается ударная вязкость
2. Фосфор			В. способствует росту зерна в структуре стали
					Г. повышается холодноломкость
3. Углерод			Д. повышается красноломкость
					Е.повышается хрупкость
 4. Кислород		

Повторение темы «Строение металлического слитка». 
Вопросы задаются всему классу.
Ответить на вопросы устно;
1. Почему образуется усадочная раковина в слитка стали?
2. Почему верхнюю часть слитка 15-20% не используют для производства деталей?
3. Дать определение «Ликвация металлического слитка».	


Новый материал.
Обучающиеся записывают конспект в виде небольших структурных схем.
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Обратная связь.
Обучающиеся делятся на микрогруппы.		
Задание.
Дать краткую характеристику сталям, изучаемым по предмету на основании общей классификации сталей
-углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества
 -конструкционная качественная углеродистая кипящая сталь
 -конструкционная легированная высококачественная сталь
 -легированная инструментальная качественная сталь
 -углеродистая специального назначения автоматная сталь...и т.д. 
Задание на дом:
[bookmark: bookmark5]По конспекту повторить тему «Классификация сталей»
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accuduKkauma cranem no
XMMUUYECKOMY COCTaBy

JNernpoBaHHble cTanu

Yrnepogucrbie cranu
COOEPKAT NOCTOsAHHbIE ,

coaepsKat yrnepoda ao 1,4% v noctosHHble ,
HeuzbexHble npumecu( cepa, pocdop, HenzbexRHble npumeci (
KPEMHMUIA, MapraHetl) : cepa,pochop,mapraHetl,

KpemHui) u nervpytouine

3/1IEMEHTbI (XpOoMm, HUKenb,

HU3KOYI/1IepOAUCTBIE C COAEPHaHMEM
TUTaH,...)

yrnepoaa o 0,25%;

cpeaHeymepoaucrtole- yraepoaa ot 0,25% ao
0,6%

BbICOKOYIIepoaucTbie - yepoaa 6onee 0,6%

»

2, Knaccudukauusa ctaneun no HasHayeHuio

CneumanbHoro
WUHcTpyMeHTanbHble HasHa4yeHus
KoHCTpYKUUOHHbIE
CTa/n UCMOAb3YIOT
CTa/ivi UCNONb3YIOT ANs TR ER T cTanu
9)kapocTOouKHe,

NpOM3BOACTBA AeTanen pR e
MalLLVH, NTpUboPoB., S Erir VITefIbH’O i Hep)aBselolive,
3/1IEMEHTOB P MOALWMITHUKOBbIE...)
WHCTPYMEHTOB, oA
CTPOUTENbHbIX
v LITAMMOB ropsayero v
YL XONOAHOTO
AebopmnpoBaHua
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3, Knaccudurauma craneit no Kadecrsy

O6bIKHOBEHHOrO
KayecTtBa

cogeprKaHue cepbl 4o
0,06%, cogepskaHue
docdopa ao 0,07%

docdopa go 0,36%

KauectBeHHbie

crann BbICOKOKa1ecTBeHHble

cogepXXaHue cepbl cranum

00 0,035%,
coepsKaHue

coaep:kaHue cepbl A0
0,025%, cogepxaHue
docdopa a0 0,025%

; :
4. Knaccudukatua ctanen no cteneHun packuciaesna3.

]

CnoKoMHble cTanm

pacKkucasAoT
MapraHLem,
a/IlOMUHUEM,
KpemHuem. Cranb
oXNaXKAaeTcA B
M3/103KHULIE CTTIOKONHO
(razoB Bbigensercs
Masio) ¢
06pazoBaHMeM
yCa0uHON
PakoBUHbLL. Y. AaHHOM
cTanu 6onee
0AHOPOAHbIN
XUMUUYECKUI COCTaR

Kunsuiue ctanu

packucnaioT
MapraHuem.
3acThiBaloT 6e3
0bpazoBaHuA
YCaAOUHOU
PaKOBUHbI.
O11YatoTCA XOpoLlen
N/IaCTUYHOCTbIO,
XOPOoLIo
cBapuBaloICs,
wramnytorca. Cranb
Jeliesne
CMOKOWHOW, HO 13-3a
HeoaHOPOAHOCTU
XMMUYEeCcKoro cocTasa
- ee npumeHeHue
OrpaHudeHo.

lMonecnokouHbie cTanu

pacKkucaaIoTea B
MEHbLLEN Mepe, Yem
CMOKOUHbIE.
OpHoponoHOCTH
XUMMYECKOTO COCTaBa 1
KayecTBO Xyxe , Hemy
CNOKOMHOM cTann.




