                                                    Тестовые задание. 
                        По  предмету « Технология штукатурных работ»
                        Тема урока: Вытягивание рустов.
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.
1.Руст-это:
а) углубление в плите перекрытия
б) неглубокий паз округлой формы между плитами перекрытия
2.Швы между плитами перекрытий необходимо:
а) проконопатить паклей, смоченной в гипсовом тесте
б) проконопатить насухо 
 в) не имеет значения.
3. Для лучшего сцепления штукатурного слоя с оштукатуренной поверхностью в швах между плитами перекрытий делают: 
а) насечку
б) прочистку
в) конопатку
г) удаление пыли и грязи
4. Для оштукатуривания швов между плитами перекрытий применяют:
а) цементный раствор
б) гипсовый раствор
в) не имеет значения
5. Затирка швов  между плитами перекрытий производят: 
а) теркой с войлочным покрытием
б) деревянной теркой
в) гладилкой
6. Руст выбирается при помощи:
а) правила
б) рустовки
в) полутерки 


          Выполнил   ___________________________________________________
 



                                    Эталон правильных ответов.
        
	№ Вопроса        
	                     1  
	  2
	  3
	   4
	     5
	     6

	Вариант  ответа
	    А.
	    А.
	  Б,Г.
	   Б.
	    А.
	    Б.
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1. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке    
составляет:          
 а) 7мм,   б) 12мм,   в) 15мм,   г) 20мм.
2.  Инструмент,  применяемый для разравнивания  штукатурного намета:
     а) бучарда,   б) полутерок,   в) терка,   г) ватерпас.
3.  Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная   
     штукатурка?    
   а) 2,   б) 3,   в) 4,   г) 5.
4.  Название нижнего слоя драни:
     а) защитный,   б) выходной,   в) простильный.
5. Инструмент для затирки :    
   а) правило, б) полутерок, в) терка
6. Грунт – это     
  1) первый слой штукатурного намета
2)  второй слой штукатурного намета
3)  третий слой намета 
4)  четвертый слой штукатурного намета
7.Для чего служат штукатурные ящики?  Для 
1) строительного мусора, 2)   хранения и приготовления раствора
3)   хранения сухих компонентов, 4)   хранения инструмента
8.  Из каких слаев состоит улучшенная штукатурка:
а) грунт накрывка, б) обрыз, грунт,накрывка, в) обрызг накрывка.
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