Итоговые тесты по предмету «Материаловедение».
1.Вставьте пропущенные слова в предложение:

а)__________ - раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях, образующий после высыхания твердую прозрачную однородную пленку.

б)__________- суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку.

2. Вставьте пропущенные слова:

Строение материала характеризует его структурой и _____________.

3.Расположите ниже перечисленные материалы по возрастанию степени огнестойкости:
   а) полимеры

   б) асфальтобетон

   в) кирпич

   г) древесина

   д) бетон

   е) фибролит

4. Ответьте на вопрос:

    Каков размер ячеек сетки № 063?

5. Ответьте на вопрос:

    Прочность какого вяжущего вещества при повышенных температурах увеличивается?

6. Вставьте пропущенное слово в схему классификации полимеров:
____________________

/                                       \

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ           …………………..

7.Ответьте на вопрос: 

   Входит  ли клей КМЦ в состав клея «Бустилат»?

8. Ответьте на вопрос:

      На какие группы делятся абразивные материалы в зависимости от размера зерен? 

9. Выполните мини – кейсы:

  а) На стройку привезли  наполнители. Как выбрать из них кислотостойкие?

  б) На стройке имеются поташ, хлорид натрия, аммиачная вода, медный купорос, нитрит натрия. Какими из них нужно воспользоваться для снижения температуры замерзания строительного раствора?

  в) На  складе имеются плиты из известняка и кремнистого песчаника. Какие из них  нужно выбрать для облицовки помещения, в которых производятся работы с кислотами?

   г) Правильно поступил учащийся, который для того, чтобы олифа, нанесенная на поверхность высохла быстрее, направил на нее включенный вентилятор?
  д) Во время ремонта детского сада стены игровой комнаты были покрашены свинцовыми белилами. Санэпидемстанция запретила пользоваться этим помещением. Почему?

10. Вставьте пропущенные слова и цифры:

   а) Шпатлевки наносят на поверхность _____________ толщиной ______.

   б) _________ - группа материалов, процесс высыхания которых заключается в улетучивании растворителя, вследствие чего на поверхности образуется пленка.
   в) Политура служит   для полирования изделий из ______________.

11. Вставьте пропущенные слова:

      Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные  листы (сухая штукатурка), ………………………. листы, древесно-волокнистые плиты, декоративный слоистый пластик, ……………………………….. плиты.
