муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-
гимназия г. Мценска Орловской области




Исследовательская работа 
 Влияние  натяжного потолка на состояние живых организмов
  
                                                                        Выполнила: обучающаяся 9 класса 
                                                                      МБОУ - гимназии г.Мценска                            
Илюнина Дарья  Владимировна                                                              
                                                                                                                                            
                                                               Руководитель: учитель биологии
                                                                                                                 МБОУ - гимназии г. Мценска
                                                   Илюнина Г.В.                                      
                                                                      


2015 год

                                                     Содержание:
1.Введение
1.1. Актуальность исследования.
1.2. Цель и задачи исследования.
1.3. Этапы исследования
2.  Практическая часть
2.1. Проведение соцопроса
2.2. Проведение опытов на содержание вредных веществ в образце материала натяжного потолка
2.3.Проведение опытов на определение влияния состава натяжного потолка на  улитку ахатину
2.4. Проведение опыта на определение влияния состава натяжного потолка на кресс-салат
 3. Анализ полученных данных и формулировка выводов  исследовательской работы
4. Список используемых источников
5.Приложение





                                                 Введение
Натяжной потолок — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком. Конструкции, подобные натяжным потолкам, используются в жилых домах очень давно. Например, в Древнем Риме потолки драпировались тканью, в средневековой Армении использовали пропитанную мелом материю, которую натягивали на специальный каркас. В современном виде натяжные потолки появились с изобретением пленки ПВХ(см.приложение №10), и получили широкое распространение в странах Западной Европы в 60х гг. XX века.  Сначала натяжные потолки в основном использовались в квартирах и офисных помещениях, где исправить настоящий потолок сложнее, чем «спрятать». Позднее, в свете современных тенденций натяжные потолки становятся уже неотъемлемой составляющей интерьера. Этому способствует ряд их преимуществ  в сравнении с обычной отделкой потолка. 

      Актуальность исследования.
Около половины времени своей жизни мы проводим в квартире.  И соответственно, мы  хотим, чтобы наш дом был безопасным и хорошо отремонтированным.  Но в наше время использование натуральных материалов для ремонта становится все более дорогим удовольствием.  И поэтому недорогие натяжные потолки приобретают все большую популярность. Проведя социологический опрос, я установила, что из 102 респондентов натяжные потолки имеют 76 человек, т.е. 78  %. (см. приложение №1)  И многих волнует вопрос безопасности их использования. Поэтому я решила разобраться –  как  могут   повлиять на живые организмы натяжные потолки?

Объект исследования: живые организмы
Предмет исследования: изменение состояния живых организмов при использовании натяжных потолков
 Цель работы: определить, вредны ли натяжные потолки для живых организмов  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературные источники по проблеме исследования.
2. Экспериментально установить наличие или отсутствие вредных веществ (хлор, фенол, толуол) в образце натяжного потолка
3. Определить  влияние состава  натяжного потолка на живые организмы (кресс-салат, ахатина)
4. На основе проведенных исследований сделать вывод о  пользе или вреде исследуемого материала  на живой организм
5. Составить памятку о  грамотном использовании натяжных потолков в жилых помещениях
Гипотеза: Использование натяжных потолков оказывает негативное воздействие на живые организмы  
В своей работе я использовала следующие методы:
1. Обобщение и систематизация теоретического материала по теме работы.
2. Эксперимент  (качественный анализ предметов обихода на наличие вредных веществ)
3. Наблюдение за живыми организмами
4. Социологический опрос, обработка данных


Этапы исследования:
1 этап - подготовительный (ноябрь-декабрь 2014)
1.Социологический опрос
2. Обзор литературы
2 этап – практический (декабрь 2014-январь 2015)
    1. Анализ результатов социологических опросов
     2.Проведение опытов на содержание вредных веществ в образце                              материала натяжного потолка
      3.Проведение опытов на определение влияния состава натяжного потолка на  улитку ахатину
     4. Проведение опыта на определение влияния состава натяжного потолка на кресс-салат
     3 этап – обобщающий (январь – февраль 2015)
   1.Анализ полученных данных и формулировка выводов  исследовательской работы
    2.Подготовка материалов для просветительской работы

      4 этап – информационно-просветительский (февраль 2015)
     1.Составление памятки о грамотном использование натяжных потолков
      2.Продвижение работы в интернет-ресурсы
         

  Практическая часть
 1.Проведение соцопроса
1.  Есть ли  у Вас  дома натяжные потолки?
102  респондента, из которых  76 утвердительно ответили (78%),24-отрицательно. (см. приложение №1)
2. Как Вы думаете, приносят ли вред живым организмам  натяжные потолки?
100 респондента, из которых 52 ответили, что натяжные потолки не влияют на живые организмы, не приносят вред. 38 человек ответили, что, скорее всего, приносят вред,10 затруднились ответить. (см. приложение №2)
2.Проведение опытов 
В изготовлении натяжных потолков используют два вида материалов — специальную полиэстровую ткань и поливинилхлорид.
2.1. Монтажник, который нам в квартире устанавливал натяжные потолки, убеждал, что они не горят. Поэтому первым моим опытом  было - испытание материала натяжного потолка на горение. Образец не только моментально сгорел, но при этом я обнаружила при горении зеленое пламя, что говорит о наличии в испытуемом образце хлора (см. приложение 3)
2.2.  Нагревали  пробирки с испытуемом образцом (мелко нарезали в пробирку образец натяжного потолка), пропускали через раствор марганцовки  (см. приложение №4).Обесцвечивания раствора не происходило, что говорит о том, что непредельные соединения отсутствуют (нет кратных связей)
Затем вместо раствора марганцовки взяла раствор йода (для подтверждения опыта). И еще раз убедилась, что непредельные соединения отсутствуют. Однако при нагревании на стенках пробирки образовалась жидкость. Меня заинтересовал вид данной жидкости. Провела опыт: добавила   сульфат  меди в верхнюю часть пробирки. Произошло окрашивание  раствора в синий цвет. Этот опыт показал, что образовавшаяся жидкость-вода. 
1.3. Обнаружение хлора.
Хлор – универсальное и активное вещество, которое мы можем обнаружить в составе плёнки ПВХ. 
Нагревали  пробирки с испытуемом образцом   через раствор   нитрат серебра. Я обнаружила, что  выпал  белый творожистый осадок.(см.приложение №5) Это еще раз подтверждает, что в образце содержится хлор.
1.4. Обнаружение фенола
Фенол- это искусственно выведенное соединение химической природы тоже далеко не безвредное.
Я провела опыт на содержание фенола в образце натяжного потолка ( провела реакцию с FeCl3) Раствор должен был стать   фиолетового цвета. В результате  я не обнаружила  в образце натяжного потолка   фенол.

1.5. Обнаружение толуола.
Толуол это вещество класса углеводородов, отличающееся токсическим влиянием на человеческий организм. Ещё одно название этого вещества – метилбензол – бесцветная жидкость с характерным запахом, в природе встречается в составе неочищенной нефти. Чтобы узнать содержится ли в образце толуол, я провела реакцию с бромом. Выпал белый осадок, толуол был обнаружен.
   Таким образом, мы обнаружили, что в образце натяжного потолка содержатся такие вещества как: хлор, толуол, вода


2.6. При монтаже потолков появляется сильный запах. У опрашиваемых людей в квартире запах оставался 23%-один день,39%-два дня,38%-что-то около недели. В моей квартире я наблюдала исчезновение запаха через 4 дня. Запах устойчивый, неприятный. (см. приложение №6)
  
 

3.Опыты с живыми организмами.
3.1 Влияние натяжных потолков на всхожесть семян кресс-салата
    Для следующего опыта мы взяли семена  кресс-салата.  Кресс-салат - быстрорастущее съедобное однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник семейства Капустные. Кресс-салат неприхотлив, а его семена быстро всходят, и поэтому я выбрала именно этот вид растения для проведения опыта. Опыт заключался в следующем: в  три одинаковых емкости  с грунтом для овощных культур я посадила по 50 семян кресс-салата. Первую емкость я накрыла натяжным потолком, вторую емкость  крышкой из полиэтилена, а третью емкость оставила открытой. В первых двух емкостях были проделаны небольшие отверстия  для доступа воздуха и полива. (см. приложение №7).Каждый день я наблюдала за всхожестью семян и отмечала результаты в таблице, которая представлена ниже.











Таблица
	№
	Дата
	Количество проклюнувшихся семян (шт.)

	
	
	В емкости №1(под натяжным потолком)
	В емкости №2(под полиэтиленовой крышкой)
	В емкости №3( без покрытия)

	1
	13 января
	0
	0
	0

	2
	14 января
	 2
	0 
	0 

	3
	15 января
	 4
	 2
	 2

	4
	16 янв
	 9
	5 
	 3
	

	5
	17 января
	 15
	 9
	 7
	

	6
	18 января
	 18
	 14
	 12

	7
	19 января
	 26
	 17
	 15

	8
	20 января
	 34
	 22
	 18

	9
	21 января
	 39
	 27
	 19

	10
	22 янв
	45
	30
	21



 	Я увидела, что в емкости под натяжным потолком всхожесть семян была самой лучшей. На девятый день наблюдения практически все семена (90%) взошли. В емкости №2 с полиэтиленовой крышкой всхожесть семян была хорошая, но несколько хуже, чем в емкости №1. На девятый день взошло 60% семян. В емкости без покрытия схожесть семян была низкая. Семена проросли только на третьи сутки, а всего взошло 42%.(см.приложение №8)Пока моя гипотеза о вредности натяжных потолков не подтвердилась. 

3.2. Влияние натяжных потолков на активность жизнедеятельности улитки Ахатина.
Улитка вида арх-ахатина маргината является разновидностью гигантских улиток ахатин.  Отличается округлой формой раковины, длина до 17 см. У меня живут две улитки данного рода. На них я и изучала влияние натяжного потолка. Одну улитку я оставила в открытом контейнере(№1), а другую посадила в контейнер, накрытый  образцом  натяжного  потолка (№ 2.). Наблюдала  за активностью улиток в течение 1 месяца. Испытуемая улитка в контейнере №2 часто вылезала  из раковины, была  более активна, по сравнению с улиткой в контейнере № 1. Изменения  в питании отсутствуют. Никаких внешних изменений в окраске панциря не произошло.(см. приложение №9) Состояние улитки не стало хуже, то есть моя гипотеза не подтвердилась.














Результаты исследования и выводы работы:
1.Итак, полотно натяжных потолков горит. Причем, очень быстро. Наш монтажник оказался не прав, уверяя нас в огнеупорности данного материала. Риск возгорания очень велик.
2.  Согласно выводам специалистов, изучивших состав поливинилхлорида, его составляющие не относятся к летучим веществам, поэтому утверждение, что натяжные потолки вредны для здоровья, беспочвенно. Чтобы человеку был причинен вред, опасные для него компоненты должны проникнуть в организм, чего не происходит с составляющими поливинилхлорида. Но  в образце натяжных потолков я обнаружила такие вещества как хлор и толуол. Толуол легко смешивается с другими видами углеводородов и с воздухом, который мы вдыхаем. Из легких он попадает в кровь и вызывает бессонницу и головные боли. Хлор тоже далеко не безобидное вещество, и негативно влияет не только на экологический фон квартиры, но и на  здоровье. Испарения хлора относят ко 2-му классу опасных веществ, опасность которых заключается даже в малых концентрациях, так как грозит раздражением слизистых оболочек. Первый признак интоксикации хлором – сухой надсадный кашель, повышение температуры тела, ухудшение показателей зрения, боли в области груди. Хроническое отравление хлором проявляется ухудшением аппетита, хроническими воспалительными заболеваниями лёгких и бронхов, токсическим отеком лёгких, судорогами и депрессиями. Также, именно хлор – главный канцероген, вызывающий раковые опухоли и создающий благоприятные условия для развития туберкулеза и других поражений органов.
	В  источниках интернета1  сказано, что фенол также входит в состав полотна. Я не обнаружила данное вещество. Оказывается, что оно содержится в очень небольшом количестве. 
1-http://potolokspec.ru/widy/natyazhnie/vred-natyazhnyh-potolkov-483

Фенол приводит к нарушению работы сердечнососудистой системы, частым головным болям и сбоям в работе центральной нервной системы, нарушениям работы печени и почек. Примечательно, что сегодня использование фенола в производстве промышленных товаров повседневного спроса под запретом во многих странах. Однако, это вещество входит в состав  плёнки   натяжного потолка, хотя и в небольших количествах. 
 Итак, в состав полотна натяжного потолка  входят толуол, фенол , хлор и тяжелые металлы типа кадмия (из   источников интернете). Всё это, хоть и в незначительных количествах, выделяется в воздух помещения, в котором установлен такой потолок. 
Запах в большинстве случаев сохраняется  на протяжении незначительного времени . Зависит от качества натяжных потолков. Объясняется его наличие просто: при установке пленки ее необходимо было разогреть, и тогда температура в помещении превысила 65 градусов, в результате чего у веществ, входящих в ее состав, появилась летучесть. 
3..На всхожесть семян натяжные потолки оказали благоприятное действие. Скорее всего, я создала в емкости под полотном натяжного потолка  микропарниковый эффект. Пленка   из поливинилхлорида не пропускает воздух, но были сделаны небольшие отверстия для этого. Кстати, я попробовала посадить семена кресс-салата в емкости под пленкой ПВХ без отверстий для воздуха.   Семена  взошли намного хуже.  
4. На мою улитку натяжные потолки никакого видимого вреда не нанесли. Активность не уменьшилась, а напротив, стала больше. Думаю, что это тоже зависит от сохранения влаги натяжным потолком.
 Насколько вредны натяжные потолки или безопасны, исходя из моей работы, каждый   может решить сам,  на мой взгляд, высококачественные ПВХ  полотна можно устанавливать в жилых помещениях. Но только там, где мы проводим не так много времени. В основном, это гостиная или коридор. Если регулярно проветривать помещение, то урона здоровью они не нанесут. Страшных мифов в данном случае намного больше, чем реальности. Конечно, полотно содержит в составе толуол, хлор, фенол пусть и в незначительном количестве. Но это  сильно   проявляется только в помещениях с высокой температурой, поэтому нельзя устанавливать натяжные потолки  в саунах и банях, а в доме с обычной комнатной температурой вполне можно. 
Моя гипотеза не подтвердилась, натяжной потолок при правильной эксплуатации не оказывает большой вред здоровью.   С выводами моей исследовательской работы я решила ознакомить пользователей интернет- форумов, где обсуждалась тема пользы или вреда натяжных потолков. В дальнейшем я планирую составить памятку о пользовании натяжными потолками и выступить с моей исследовательской работой на общегимназической конференции весной.   
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Приложение.
№1 Диаграмма к соцопросу «Есть ли у вас дома натяжные потолки?» 

№2 Диаграмма к соцопросу « Считаете ли вы натяжные потолки вредными для живых организмов?»




№3 Опыт на горение образца и содержание хлора
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№4 Опыт на выявление передельных соединений
[image: https://pp.vk.me/c621628/v621628681/c888/gtAXwRPLcR0.jpg]
№5 Опыт на выявление хлора(творожистый осадок)[image: https://pp.vk.me/c621628/v621628681/c8ac/rcLUTX_0u_E.jpg]






№6 Диаграмма к соцопросу «Чувствовался ли в квартире запах после установки натяжных потолков?»
№7 Опыт «Влияние натяжного потолка на кресс-салат»
 [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1267.JPG]
[image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1265.JPG][image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1269.JPG]
 [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1248.JPG]
[image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1249.JPG][image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1247.JPG]
 

№8 Результат опыта «Влияние натяжного потолка на кресс-салат»
Под натяжным потолком - [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1261.JPG]
Под полиэтиленовой крышкой- [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1262.JPG]  
 В открытом грунте-                        [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1264.JPG]


 
№9 Опыт «Влияние натяжного потолка на улитку ахатину»
[image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1253.JPG] [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1254.JPG] [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1258.JPG] [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1260.JPG]
№10 Образец натяжного потолка
 [image: C:\Documents and Settings\alex\Рабочий стол\PIC_1271.JPG]


Есть ли у вас дома натяжные потолки?	Да	Нет	0.78	0.22000000000000006	 Считаете ли вы натяжные потолки вредными для живых организмов?	Не приносят вреда	Вредят	Затрудняюсь ответить	0.52	0.38000000000000034	0.1	Чувствовался ли в квартире неприятный запах?	Да,1 день	Да,около 2 дней	Да,около недели	0.23	0.39000000000000035	0.38000000000000034	image1.jpeg
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