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Сурьма
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Сурьма́ (лат. Stibium; обозначается символом Sb) химический элемент 5-й группы, главный в пятом периоде в таблице Менделеева, имеет порядковый номер 51. Простое вещество сурьма — полуметалл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком.
Сурьма известна с глубокой древности. В странах Востока она употреблялась примерно за 3000 лет до н. э. для изготовления сосудов.
С такими металлами, как медь, мышьяк и палладий, сурьма может давать интерметаллические соединения.
Месторождения сурьмы известны в ЮАР, Алжире, Армении, Таджикистане, Болгарии, России, Финляндии, Китае, Киргизии
По данным исследовательской компании Roskill, в 2010 г. 76,75 % мирового первичного производства сурьмы приходилось на Китай (120 462 т, включая официальное и неофициальное производство), второе место по объёмам производства занимала Россия (4,14 %; 6 500 т), третье — Мьянма (3,76 %; 5 897 т). Среди других крупных производителей — Канада (3,61 %; 5 660 т), Таджикистан (3,42 %; 5 370 т) и Боливия (3,17 %; 4 980 т). Всего в 2010 г. в мире было произведено 196 484 т сурьмы (из которых вторичное производство составляло 39 540 т). В России крупнейший производитель сурьмы — это холдинг GeoProMining (6 500 т в 2010 г.), который занимается добычей и обработкой сурьмы на принадлежащих ему производственных комплексах «Сарылах-Сурьма» и «Звезда» в Республике Саха (Якутия)
	Мировые резервы сурьмы в 2010 году (содержание сурьмы в тоннах)

	Страна
	Резервы
	 %

	[image: Flag of the People's Republic of China.svg] КНР
	950 000
	51,88

	[image: Flag of Russia.svg] Россия
	350 000
	19,12

	[image: Flag of Bolivia (state).svg] Боливия
	310 000
	16,93

	[image: Flag of Tajikistan.svg] Таджикистан
	50 000
	2,73

	[image: Flag of South Africa.svg] ЮАР
	21 000
	1,15

	Другие (Канада/Австралия)
	150 000
	8,19

	Всего в мире
	1 831 000
	100,0


Сурьма в свободном состоянии образует серебристо-белые кристаллы с металлическим блеском, плотность — 6,68 г/см³. Напоминая внешним видом металл, кристаллическая сурьма обладает большей хрупкостью и меньшей тепло- и электропроводностью. В отличие от большинства других металлов, при застывании расширяется. Примесь сурьмы понижает точки плавления и кристаллизации свинца, а сам сплав при отвердении несколько расширяется в объёме.
Сурьма всё больше применяется в полупроводниковой промышленности при производстве диодов, инфракрасных детекторов, устройств с эффектом Холла. Является компонентом свинцовых сплавов, увеличивающим их твёрдость и механическую прочность. Область применения включает:
· батареи
· антифрикционные сплавы
· типографские сплавы
· стрелковое оружие и трассирующие пули
· оболочки кабелей
· спички
· лекарства, противопротозойные средства
· пайка — некоторые бессвинцовые припои содержат 5 % Sb
· использование в линотипных печатных машинах
Вместе с оловом и медью сурьма образует металлический сплав — баббит, обладающий антифрикционными свойствами и использующийся в подшипниках скольжения. Также Sb добавляется к металлам, предназначенным для тонких отливок.
Цены на металлическую сурьму в слитках чистотой 99,5 % составили около 15,5 долларов США за кг.
[bookmark: _GoBack]Основной способ получения — обжиг сульфидных руд с последующим восстановлением оксида углем
	Атомная масса
	121,760

	
	

	Термодинамические свойства простого вещества

	Плотность (при н. у.)
	6,691 г/см³

	Температура плавления
	903,9 K

	Температура кипения
	1908 K
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