                                                     «Утверждаю»         05. 05. 2014г.
                                                       Зам. директора по УПР__________
Экзаменационное задание по МДК 01. Выполнение штукатурных работ
Вариант 1
Ф.И.О. __________________________________________________________
Группа №________________________________________________________
Выполнить проект  улучшенного оштукатуривания кирпичных стен помещения цементным раствором 1:3.

Задание 1. Вычислить площадь оштукатуренных стен;

Длина помещения 6м, ширина 4 м, высота 3 м,

Два окна размерами 2 м на 1.5 м; дверь размерами 2 м на 1 м 


1. ПЛОЩАДЬ СТЕН

Sстен = ____________________________________________________
2. ПЛОЩАДЬ ОКОН
Sокон=_____________________________________________________
3. ПЛОЩАДЬ ДВЕРИ

Sдвери = ___________________________________________________
4. ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ
Sштук.= ____________________________________________________
Задание 2.Определить   расход  раствора  для улучшенного оштукатуривания кирпичных стен, используя Сборник «Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве п. 12)
1.) Норма расхода:          ______ м3  на  100 м2;

Расход =_______________________________________________________________
2).Определить количество материалов для приготовления цементного раствора составом 1:3, используя табл.1 

 (на 1 м3    -    цемент _________кг,  песок - ________ м3 , вода –________ л)
Цемент =
Песок   =
Вода     =
3) Заполнить схему  приготовления цементного раствора
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Задание 3. Выбрать необходимые инструменты, инвентарь, средства механизации для оштукатуривания кирпичных стен, рабочие приемы

	Наименование инструмента
	Назначение инструмента и рабочие приемы

	1.  
	 очистка от грязи, брызг раствора, пыли  

	2. 
	 выборка швов кирпичной кладки

	3. 
	 проверка поверхности, штукатурки

	4. 
	определение густоты раствора

	5.
	 нанесение раствора 

(рабочие приемы:___________________________)

	6. 
	намазывание и удерживание порции раствора

	7. 
	 разравнивание раствора 

(рабочие приемы: _____________________________)



	8.  
	разделка углов (____________________________)

	9. 
	затирка (рабочие приемы ______________________)

	10. 
	 смачивание поверхности штукатурки

	11. 
	определение размеров неровностей штукатурки

	12.              
	 работа на высоте

	13.
	хранение раствора

	
	комбинезон, берет, очки, перчатки, респиратор


Возможное применение средств механизации: 
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________  

- _______________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
1) . Характеристика улучшенной штукатурки

-толщина _________________мм, 

- наносится в  три слоя (____________________________),
 - применяется в гражданских,  промышленных зданиях.
Задание 4. Технология улучшенного оштукатуривания кирпичных стен
- Установка инвентарных подмостей или столиков. 

- Проверка поверхности стен.  Допускаемые отклонения
 углов кладки от вертикали на 1 этаж   - не более ___________ мм;
 неровности на вертикальных поверхностях для стен из кирпича – до ___ мм. 

- Оштукатуривание ______________________ стен 
( возможно отделка верхних оконных откосов)

Технологическая последовательность операций           
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
                   Технологический перерыв  ________ часов

5. ________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
                     Технологический перерыв    6-12 часов

8._________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11.________________________________________________________________
 Допускаемые отклонения штукатурки улучшенного качества 

Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила длиной 2 м) -   ___неровности размерами до  ___мм
Допускаемая температура в помещении: 

не менее    ___  градусов у наружной стены на высоте 50 см от пола,

не более  ____ градусов у потолка
Возможные дефекты:

_____________    ​​​​
                     нанесение раствора на сухую поверхность;

_____________                                 быстрое высыхание; жирный раствор
______________________________            оштукатуривание сырых мест
  Схема  организация  штукатурных работ в помещения
  Работу ведет звено штукатуров – 2 человека
Указать направление работ при оштукатуривании стен
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Штукатур 3 разр.    - 


Штукатур 3 разр.    -
 Ящик для раствора                               

                                                 Направление оштукатуривания  
Оценка ________________
Преподаватель ________________ (Чаплина С.М.)

Дата проведения экзамена__________________________

      «Одобрено»    _________                        « УТВЕРЖДАЮ»_______________________

    методической комиссией                    ЗАМ. ДИРЕКТОРА по УПР

    17. 10. 2011 г.  протокол  №2              17. 10.2011 г.
Экзаменационное задание

для оценки МДК.01 «Выполнение штукатурных работ» 
Вариант №2

Ф.И.О.______________________________________________________

Группа №_____________________________________________________

Выполнить улучшенное оштукатуривание деревянных стен помещения цементным раствором 1:4.

1.Вычислить площадь оштукатуренных стен;

Длина помещения 6м, ширина 4 м, высота 3 м,

Два окна размерами 2 м на 1.2 м; дверь размерами 2,2 м на 1,5 м 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. ПЛОЩАДЬ СТЕН

Sстен = ______________________________________________________________________
2. ПЛОЩАДЬ ОКОН

Sокон = ________________________________________________________________________

3. ПЛОЩАДЬ ДВЕРИ
Sдв. =  ____________________________________________________________________________________________________________________________
4. ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ
Sштук.= ______________________________________________________________________
2.Определить расход раствора для оштукатуривания стен 

(норма расхода:          1.75 м3  на  100 м2);

Расход =
3.Определить количество материалов для приготовления раствора

(на 1 м3    -    цемент ____ кг,  песок - _____ м3 , вода – ______ л)

Цемент =

Песок   =
Вода     = 

 4. Инструменты, дополнительные материалы

1. ______________________________   для обивки теплоизоляционными материалами (__________________________________________),

2. _______________________________________________  для набивки драни;

3. ______________________________для проверки поверхности, штукатурки;

4. ______________________________для определения густоты раствора;

5. ________________________________ для нанесения раствора 

(рабочие     приемы: _______________________________________________);

6. ___________________   для намазывания  и  удерживания порции раствора;

7. _________________________________для разравнивания раствора (рабочие приемы: _________________________________________________);

8. _____________________для разделки углов (_________________________);

8. _______________________________________ для смачивания штукатурки;

9. _____________________________________________для затирки  накрывки

(рабочие приемы __________________________________________________);

10. ______________________________________ для определения размеров неровностей штукатурки.

5. Характеристика улучшенной штукатурки

Толщина _  мм, наносится в  три слоя (_____________________________      ), применяется в гражданских зданиях.

6. Технологическая последовательность операций 

1.___________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

Технологический перерыв_________________ час.

6. _____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________

8. _____________________________________________________________

Технологический перерыв __________________ час.

9. _____________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

11. _____________________________________________________________

7. Допускаемые отклонения 

Неровности поверхности ( обнаруживаются при накладывании правила длиной 2 м) -       ___ неровности размерами до _____мм

8. Возможные дефекты:

_______________________​​​​
     нанесение раствора на несхватившийся предыдущий поверхность;

_______________________         быстрое высыхание;

_______________________          набивка широкой драни

Оценка ___________________________

«Одобрено»    _________                        « УТВЕРЖДАЮ»_______________________

    методической комиссией                    ЗАМ. ДИРЕКТОРА по УПР  

    17. 10. 2011 г.  протокол  №2              17. 10.2011 г.

Экзаменационное задание 

для оценки МДК.01 «Выполнение штукатурных работ» 

Вариант №3

Ф.И.О.______________________________________________________

Группа №_____________________________________________________

Выполнить улучшенное оштукатуривание бетонных стен помещения цементным раствором 1:4.

1.Вычислить площадь оштукатуренных стен;

Длина помещения 6м, ширина 4 м, высота 3 м,

Два окна размерами 2 м на 1.2 м; дверь размерами 2,2 м на 1,5 м 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. ПЛОЩАДЬ СТЕН

Sстен = ______________________________________________________________________
2. ПЛОЩАДЬ ОКОН

Sокон = ________________________________________________________________________

3. ПЛОЩАДЬ ДВЕРИ
Sдв. =  ____________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ
Sштук.= ______________________________________________________________________
2.Определить расход раствора для оштукатуривания стен 

(норма расхода:          1.75м3  на  100 м2);

Расход =
3.Определить количество материалов для приготовления раствора

(на 1 м3    -    цемент ____ кг,  песок - _____ м3 , вода – ______ л)

Цемент =

Песок   =
Вода     = 

 4. Инструменты, дополнительные материалы

1). _________________________________________                для насечки стен

2). ______________________________для провешивания поверхности, штукатурки,

3). ______________________________для определения густоты раствора,

4). ________________________________ для нанесения раствора 

(рабочие приемы: __________________________________________________)

5). ___________________    для намазывания  и  удерживания порции раствора

6). _________________________________для разравнивания раствора (рабочие приемы: __________________________________________________)

7). _____________________________________________для затирки  накрывки

(рабочие приемы __________________________________________________)

8) ______________________________________ для определения размеров неровностей штукатурки.

5. Характеристика улучшенной штукатурки

Толщина _  мм, наносится в  три слоя (_____________________________      ), применяется в гражданских зданиях.

6. Технологическая последовательность операций 

1._________________________(количество насечек на 1 м2  ____________)

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4.____________________________________________________________ Технологический перерыв ____________час.

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7._____________________________________________________________ Технологический перерыв ____________ час.

8._________________________________________________________________ 
9. ________________________________________________________________

10.________________________________________________________________

11._______________________________________________________________












7. Допускаемые отклонения 

Неровности поверхности ( обнаруживаются при накладывании правила длиной 2 м) -       ___ неровности размерами до _____мм

8. Возможные дефекты:

_______________________​​​​
     нанесение раствора на несхватившийся предыдущий поверхность;

_______________________         быстрое высыхание;

_______________________          нанесение раствора на сухую поверхность

          Оценка ___________________________

          Преподаватель _________________________
      «Одобрено»    _________                        « УТВЕРЖДАЮ»_______________________

    методической комиссией                    ЗАМ. ДИРЕКТОРА по УПР  

    17. 10. 2011 г.  протокол  №2              17. 10.2011 г.

Вариант №4

для оценки МДК.01 «Выполнение штукатурных работ»

Ф.И.О.______________________________________________________

Группа №_____________________________________________________

Выполнить улучшенное оштукатуривание 24 кирпичных столбов (четырехгранных колонн)  цементно – известковым раствором 1:2:8.

1.Вычислить площадь оштукатуренных столбов;

Например: высота колонны  - 3.5 м, размеры сечения колонны 60 см и 40 см.

Прежде, чем приступить к расчету переведем все значения в одну единицу измерения.
 60 см = ________ м

40 см = _________м   
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1. площадь оштукатуривания одной колонны (боковая площадь)

Sшт.1  = ______________________________________________
2. площадь оштукатуривания 24 колонн
Sшт.14  = ____________________________________________
2.Определить расход раствора для оштукатуривания колонн 

(норма расхода:  _______  м3  на  100 м2);

Расход = ______________________________________м3

3.Определить количество материалов для приготовления цементно – известкового раствора 1:2:8 ( по таблице)

                    на 1 м3    

Цемент =__________________________________________кг

Песок   =____________________________________________м3
Известковое тесто =____________________________________м3
Вода     = ____________________________________________л

            Схема приготовления цементно – известкового раствора 
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                                                     «Утверждаю»_________17.10.2011 г.
                                                       Зам. директора по УПР__________
Экзаменационное задание по МДК 01. Выполнение штукатурных работ
                                            Вариант № 5
Ф.И.О. __________________________________________________________
Группа №________________________________________________________
Выполнить проект   оштукатуривания бетонных  стен помещения  гипсовой штукатуркой  КНАУФ -Ротбанд.

Задание 1. Вычислить площадь штукатурки
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1. ПЛОЩАДЬ СТЕН

Sстен = 
2. ПЛОЩАДЬ ОКОН 

Sокон = 
3. ПЛОЩАДЬ ДВЕРИ

Sдвери =
4. ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ
Sштук.= 
Задание 2. Приготовить растворную смесь

Расход штукатурной смеси: на 1м2  - 8.5 кг  при толщине слоя 10 мм 
Расход штукатурной смеси  8.5 кг х … = … кг
Вес одной упаковки(мешка) штукатурной смеси 30 кг
Количество упаковок           ?

               Схема приготовления растворной смеси Ротбанд
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Задание 3. Выбрать необходимые инструменты, инвентарь, средства механизации для оштукатуривания кирпичных стен, рабочие приемы
	Наименование инструмента
	Назначение инструмента и рабочие приемы

	
	 очистка от грязи, брызг раствора, пыли  

	
	 проверка поверхности, штукатурки

	
	определение густоты раствора

	
	 набрасывание раствора 

(рабочие приемы: слева направо, справа налево)

	
	намазывание раствора

(рабочие приемы: снизу вверх)

	
	намазывание и удерживание порции раствора

	
	разравнивание раствора по маякам

(рабочие приемы: снизу вверх)

	
	разделка углов (усенков, лузгов)

	
	затирка вкруговую и вразгонку

	
	  грунтовка поверхности, смачивание водой

	
	определение размеров неровностей штукатурки

	
	 работа на высоте

	
	хранение раствора

	
	обеспечивает высокое качество штукатурки

(ровную оштукатуренную поверхность)

	
	механизированное приготовление растворной смеси

	
	комбинезон, берет, очки, перчатки, респиратор


Задание 4 Технологические операции при  оштукатуривании  штукатурной смесью  Ротбанд.
1. подготовка поверхностей под оштукатуривание

2. провешивание поверхностей

3. ………………………………………………………………………

                   Технологический перерыв    … часа

4. разметка поверхности  под маяки через 1800мм, 1300 мм,

5.  нанесение  вдоль оси разметки через 300мм шлепков раствора

6. ………………………………………………………………

7. нанесение грунта

8. разравнивание грунта

9. начесывание грунта (нарезание)

                      Технологический перерыв   …..     час.

10.  нанесение второго слоя грунта

                 Технологический   перерыв  1 час.

11. срезка неровностей при необходимости

12. затирка губчатой теркой, смоченной водой

13. ……………………………………………………………

14. повторное увлажнение штукатурки

15.  второе заглаживание проводят не позднее 24 часов.

Обозначьте стрелками  схему  организации  штукатурных работ в помещения
Работу ведет звено штукатуров – 2 человека
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              Маяки

                 Направление движения

                 Штукатур 

                                                                                  Оценка ________________

                                                                                 Преподаватель _____________

                                                                                 Дата проведения экзамена
6 м





3 м





4 м 





3 м





      ЦЕМЕНТ





       ПЕСОК








_________________________





____________________


 (размер ячеек ___________мм)





______________________


(размер ячеек 1.5 мм)





ЗАТВОРИТЬ ВОДОЙ





ПЕРЕМЕШАТЬ





__________________





ПРОВЕРИТЬ  


_____________________________











Подвижность 


штукатурных слоев


(по стандартному конусу):


обрызг          ______см


 грунта         ______см


накрывка     _____см








Срок 


использования  - не позднее  __часа





2





 1





1





2





8м





3 м





5 м 





3 м





8м





3 м





5 м 





3 м

















песок





цемент

















известь





вода





3.5 м











60                  40              60               40 























9.6м





3 м





5.8 м 





3 м





1.5 





2.2 м





2 м





1,2 





Смесь 


Ротбанд


30 кг





Вода 


20 л








10 шт. лопаток





Постепенно добавить оставшуюся смесь


с одновременным перемешиванием














Выдержать


 ? мин.











Срок реализации  растворной смеси после приготовления  ? мин.











2





 1





9,6
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