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Критерии оценки за устный ответ на экзамене
__________________________________________________
Оценка «5» (отлично)ставится, если:
        -      полно раскрыто содержание материала билета;
     - материал изложен технически грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология;
   - показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, схемами ;
        - продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
        - ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
       - допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «4» (хорошо)ставится, если:
 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
       - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
       - допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора;
       - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.

Оценка «3» (удовлетворительно)ставится, если:
      - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
      - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов.

    Оценка «2» (неудовлетворительно)ставится, если:
      -  не раскрыто основное содержание учебного материала;
      - обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
       - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.


Критерии оценки за умение решать расчетные задачи
_______________________________________________

Оценка «5» (отлично)

-  задача решена в логическом рассуждении ;
-  задача решена рациональным способом;
-  нет ошибок.

 Оценка «4» (хорошо)

- задача  решена в логическом рассуждении;
- нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.

Оценка «3» (удовлетворительно)

 - задача решена в логическом рассуждении;
-  нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

 -  в решении задачи имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
 - отсутствие ответа на задание.







	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___1___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Волокнистое сырье и полуфабрикаты для производства бумаги и картона.
2. Назначение прессовой части БиКДМ. Требования. Организация процесса прессования.
3. Рассчитать степень помола волокнистой массы, если количество воды, вытекшее через боковое отверстие  прибора Шоппер-Риглера составило 378мл.

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___2___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Макулатура. Требования ГОСТ 10700.
2. Бассейны для бумажной и картонной массы.
3. Определить содержание абсолютно сухого волокна в массе и степень разбавления  при концентрации массы 4,5%.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись





	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___3___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Технологическая схема переработки макулатуры.
2. Конструкция и виды прессовой части БиКДМ.
3. Сделайте заключение о степени проклейки бумаги и  укажите какие виды бумаг подвергаются проклейке, если расход канифоли 2,6%.

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          







	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___4___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Классификация бумаги и картона.
2. Вихревые очистители. Типы.
3. Рассчитать влажность коробочного картона, если масса образца картона до высушивания- 5г, после высушивания – 4,525г.

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                        





	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___5___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Канифольный клей. Приготовление. Виды канифольного клея.
2. Сетки БиКДМ. Характеристика. Требования. Виды.
3. Рассчитать необходимый объем бассейна для хранения волокнистой массы, если количество поступающей воздушно-сухой массы 400т/сут, время хранения массы 2,5ч, влажность воздушно-сухой массы 12%, концентрация массы 3,1%, коэффициент, учитывающий неполноту заполнения  бассейна -1,2.

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись





	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___6___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Технологическая схема  изготовления  бумаги.
2. Организация подачи бумажной и картонной массы на БиКДМ. Система разбавления бумажной массы.
3. Расшифруйте условное обозначение бумаги подпергамент с указанием назначения бумаги :  ЖВ 45 ГОСТ 1760

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись






	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___7___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Свойства бумаги и картона. Способы достижения требуемых свойств бумаги и картона.
2. Организация процесса отделки бумаги.
3. Рассчитайте толщину образца чертежной бумаги, если плотность бумаги 0,78г/см3, масса 1м2 бумаги – 180г.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___8___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Организация процессов подготовки бумажной массы.
2. Клеильный пресс. Устройство. Принцип работы.
3. Определить средневзвешенную длину волокна сульфатной целлюлозы, если весовой показатель Иванова (И) составил 115 дг.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___9___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Режимы роспуска макулатуры.
2. Валковые прессы.
3.    Расшифруйте условное обозначение картона с указанием области применения : Картон ДС ГОСТ Р  52901

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись






	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___10___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Размол  волокнистых материалов. Теория процесса размола.
2. Классификация БиКДМ. Основные параметры
3. На  БДМ получено 10т бумаги. Определить количество влаги, испаренной из бумаги, если ее начальная сухость составляла 30%, а конечная 90%.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___11___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Напускные устройства. Назначение. Концентрация массы в напускных устройствах.
2. Дефекты бумаги . причины и способы их устранения.
3. Определить содержание свободной смолы в клее и вид клея, если при анализе клея методом эфирной экстракции получили следующие  данные : навеска пробы клея – 4г, масса высушенной свободной смолы – 0,5г.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___12___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Ножевые размалывающие машины.
2. Методы испытания бумаги  и картона. Требования ГОСТ.
3. Сделать заключение  о направлении процесса размола волокнистой массы, если коэффициент ужирнения  К=0,9. Для какого вида бумаги пригодна данная волокнистая масса.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись






	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___13___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Проклейка бумажной массы . Способы. Проклеивающие вещества.
2. Роспуск  макулатурного сырья. Оборудование.
3. Определить среднюю сорность  офсетной бумаги размером 250х250мм, если при испытании получены следующие результаты: количество соринок с обоих сторон бумаги площадью от 0,1 до 0,5 мм2 – 30шт, количество испытанных  образцов бумаги  -3.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___14___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Размол волокнистых полуфабрикатов. Факторы размола.
2. Башмачные прессы.
3. Рассчитать влажность бумаги  подпергамент, если масса   образца бумаги до высушивания  -3,5г , масса образца бумаги после высушивания -3,211г.

Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          





	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___15___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Наполнение бумажной массы. Виды наполнителей.
2. Насосы для перекачивания бумажной массы и воды.
3. Расшифруйте условное обозначение типографской бумаги :
Бумага №2 Б 60 К ГОСТ 9095

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись





	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___16___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Крашение и подцветка бумажной массы. Способы окраски.
2. Устройство БиКДМ. Назначение конструктивных элементов БиКДМ.
3. Рассчитайте массу картона хром-эрзац площадью 1м2, если размер образца бумаги 199,5х250,5мм, вес образца картона – 30г.


   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___17___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Размол волокнистых  полуфабрикатов. Показатели качества размолотой бумажной массы.
2. Организация контроля качества  производства бумаги и картона. Виды контроля.

3. Определить разрывную длину образца тетрадной бумаги размером 15х240мм в машинном направлении, если разрывное усилие в машинном направлении 30Н, масса  1м2 – 80г.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___18___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Технологический процесс изготовления бумаги и картона на БиКДМ. 
2.  Схемы сушильной части БиКДМ.
3. Оценить зольность бумаги и указать какие виды бумаг вырабатывают с показателем зольности 7%.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись







	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___19___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины


	1. Обезвоживающие элементы сеточного стола.
2. Системы переработки мокрого и сухого брака на БиКДМ.
3. Определить сортность типографской бумаги размером 250х250мм, если при 
испытании получены следующие результаты: количество соринок с обоих сторон бумаги площадью от 0,1 до 0,5 мм2 – 15шт, количество испытанных  образцов бумаги  -2.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                                       Подпись




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___20___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	
1. Степень помола . Средняя длина волокна. Методы определения.
2. Конструктивные  элементы сушильной части БиКДМ. Назначение. Принцип работы.
3.    Расшифруйте условное обозначение  типографской  бумаги :
Бумага №1 Б 65 МГ ООВ ГОСТ 9095

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          




	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___21___

МДК 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона
Спец. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины



	1. Прессовые сукна. Кондиционирование прессовых сукон.
2. Виды, устройство и принцип работы машинных каландров.
3. Определить при каком разрывном усилии произошел разрыв образца тетрадной бумаги размером 15х240мм, если разрывная длина в машинном направлении – 2350м,  масса  1м2 – 84г.

   Преподаватель ______________________   /Учуваткина Е.В./
                                                                 Подпись                                          
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