Лекция 1.
[bookmark: _GoBack]Роль материалов  в современном инновационно - промышленном  развитии  и технологии
1. Твердые тела по строению делят на 2 вида:
А) кристаллические и аморфные;
Б) некристаллические и неаморфные;
В) неаморфные и кристаллические;
Г) кристаллические и некристаллические;
Д) аморфные и неаморфные.
2. Твердые тела, для которых характерно неупорядоченное расположение частиц в пространстве – это:
А) кристаллические тела;
Б) аморфные тела;
В) некристаллические тела;
Г) неаморфные тела;
Д) полукристаллические тела.
3. К аморфным телам относятся:
А) железо и медь;
Б) стекло, янтарь, различные другие смолы, пластмассы;
В) медь и пластмассы;
Г) стекло и железо;
Д) медь и янтарь;
4. Механические свойства материалов:
А) теплопроводность и электропроводность;
Б) прочность, твердость, ударная вязкость, пластичность, упругость;
В) химическая активность, коррозионная стойкость; 
Г) каталитические свойства и окалиностойкость;
Д) плотность, температура плавления;
5. Физические свойства материалов:
А) прочность, твердость, ударная вязкость, пластичность, упругость;
Б) химическая активность, коррозионная стойкость; 
В) каталитические свойства и окалиностойкость;
Г) плотность, температура плавления;
Д) теплопроводность, электропроводность, плотность, температура плавления, магнитные свойства.
6. Химические свойства материалов:
А) прочность, твердость и ударная вязкость; 
Б) пластичность и упругость;
В) химическая активность, коррозионная стойкость,каталитические свойства и окалиностойкость;
Г) плотность, температура плавления;
Д) теплопроводность, электропроводность и магнитные свойства.
7. Биологические свойства материалов:
А) прочность, твердость, ударная вязкость, пластичность, упругость;
Б) алергенная, активность и токсичность;
В) теплопроводность, электропроводность и магнитные свойства;
Г) химическая активность, коррозионная стойкость;
Д) каталитические свойства и окалиностойкость.

8. Формирование кристаллической решетки в металле происходит при переходе металла:
А) из твердого в жидкое состояние;
Б) из газообразного в жидкое состояние;
В) из жидкого в твердое состояние;
Г) из жидкого в газообразное состояние;
Д) из твердого в газообразное состояние.
9. Типы кристаллических решеток:
А) гранецентрированная кубическая (ГЦК)  и гексагональная плотноупакованная (ГПУ);
Б) объемно-центрированная кубическая (ОЦК) и гранецентрированная кубическая (ГЦК);
В) объемно-центрированная кубическая (ОЦК), гранецентрированная кубическая (ГЦК), гексагональная плотноупакованная (ГПУ);
Г) гексагональная плотноупакованная (ГПУ) и объемно-центрированная кубическая (ОЦК);
Д) гексагональная плотноупакованная (ГПУ).
10. Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называется 
А) радиусом решетки;
Б) периодом решетки;
В) частотой решетки;
Г) свойством решетки;
Д) длиной решетки.
11. Кристаллические решетки, состоящие из полярных и неполярных молекул, называются 
А) полярными;
Б) молекулярными;
В) ионными;
Г) механическими;
Д) химическими.
12. Сплав это–вещество, полученное: 
А) сплавлением;
Б) смешением;
В) разложением одного простого вещества
Г) разложением нескольких простых веществ;
Д) разложением нескольких сложных веществ.
13. К сплавам на основе железа относятся:
А) чугун и бронза;
Б) медь и сталь;
В) сталь и чугун;
Г) бронза и латунь;
Д) титан и алюминий.
14. Сталь - сплав железа с углеродом при содержании углерода до: 
А) 1,24%;
Б) 4,12%;
В) 2,14%;
Г) 1,42%;
Д) 2,41%.
15. По назначению стали классифицируют на:
А) коррозийно-стойкие и жаростойкие;
Б) конструкционные и инструментальные;
В) низколегированные, среднелегированные и высоколегированные;
Г) малоуглеродистые, среднеуглеродистые и высокоуглеродистые;
Д) обыкновенного качества, качественные и высококачественные.

16. По степени раскисления стали классифицируют на:
А) низколегированные, среднелегированные и высоколегированные;
Б) малоуглеродистые, среднеуглеродистые и высокоуглеродистые;
В) обыкновенного качества, качественные и высококачественные;
Г) спокойные, полуспокойные и кипящие;
Д) конструкционные и инструментальные;
17. Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более:
А) 2,14% углерода;
Б) 1,42% углерода;
В) 4,12% углерода;
Г) 1,24% углерода;
Д) 2,41% углерода.
18. В зависимости от состояния углерода в чугуне, различают:
А) белый и черный чугун;
Б) черный и серый чугун;
В) белый и серый чугун;
Г) желтый и серый чугун;
Д) черный и желтый чугун.
19. Серые чугуны подразделяется на:
А) серые, высококачественные и кипящие;
Б) серые, высокопрочные и ковкие;
В) спокойные, полуспокойные и кипящие;
Г) обыкновенного качества, качественные и высококачественные;
Д) спокойные, высокопрочные и качественные.
20. Изделия из чугунов получают методом:
А) ковки;
Б) сварки;
В) резания;
Г) литья;
Д) полирования.
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