Класс: 7
Тема программы: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.                                    Материаловедение.
Тема урока: Химические волокна
Цель: 
1. Познакомить с историей возникновения химических волокон, с видами химических волокон, с их свойствами, со способами ухода за одеждой из химических волокон.
2. Научить определять ткани из химических волокон, использовать эти знания на практике.
3. Развитие профессионального интереса.
УМО: виды волокон, кусочки ткани, образцы тканей из искусственных и синтетических волокон

Ход урока
1. Орг. момент
2. Повторение:
1) Что такое волокно?
2) Что такое текстильное волокно?
3) Виды волокон
4) Получение натуральных волокон

3. Объяснение
Виды химических волокон
В зависимости от исходного материала (вида сырья) химические волокна могут быть
· Искусственные (вискоза ацетат)
· Синтетические (капрон, лавсан, нитрон)
· Стеклянные (из силикатного стекла)
· Металлические (из сплавов меди (люрикс))

Искусственные волокна получают промышленным путем при химической переработке природных материалов: древесины ели, отходов хлопка
Синтетические волокна получают промышленным путем, синтезируя продукты переработки нефти, угля, сланцев, газов. В результате синтеза получают смолы, называемые полимерами.

Получение химических волокон
Сырье для производства химических волокон растворяют или расплавляют и получают жидкую, вязкую массу. Массу выдавливают тоненькими струйками через отверстия фильеры в ванну с особым химическим раствором, где они застывают (мокрый способ) или под действием горячего воздуха (сухой способ). Так получаются нити. Они могут иметь любую заданную толщину. В фильере может быть до 40 тысяч отверстий. Нити промывают, сушат, крутят, отбеливают, красят, обрабатывают раствором мыла для мягкости (по необходимости).

Свойства тканей их химических волокон
	Свойства тканей
	Искусственный шелк (вискоза)
	Синтетический шелк (капрон)

	Механические 

	прочность
	ниже, чем у х/б
	очень высокая

	сминаемость
	большая
	не сминается

	драпируемость
	средняя
	плохая 

	Физические 

	воздухопроницаемость
	высокая
	плохая

	гигроскопичность
	хорошая
	низкая

	теплозащитные свойства
	средние
	низкие

	Технологические

	осыпаемость нитей
	большая
	большая

	раздвижка нитей в швах
	большая
	большая

	усадка
	большая
	малая

	растяжимость
	-
	большая




Лавсан и нитрон – синтетические волокна – трудно отличить от шерсти.
При производстве тканей химические волокна в различных пропорциях добавляют к натуральным волокнам. Отчего последние приобретают новые свойства: повышенную износостойкость, меньшую сминаемость, пониженную усадку.
Зная свойства тканей, легко определить поведение ткани при раскрое, пошиве, ВТО, носке.

Ассортимент изделий из тканей с химическими волокнами:
· Подкладочные ткани (саржа, сатин)
· Сорочечно- плательные (платья, юбки, костюмы, брюки, шарфы)
· Мех
· Отделочные материалы (ленты, кружева, тесьма)
· Обивочная ткань, парашютная, канаты, сети…
· Ковры, брезент, одеяло, пледы …
Уход с. 92
4. Закрепление
1. Виды химических волокон
2. Сырье для получения химических волокон
3. Свойства тканей из химических волокон
4. Уход за изделиями
5. Практическая работа «Определение вида ткани»
	Свойства тканей
	Показатели свойства ткани

	
	вискоза
	ацетат
	капрон
	лавсан
	нитрон

	Блеск
	резкий
	матовый
	резкий
	резкий
	матовый

	Мягкость
	мягкая
	мягкая
	жесткая
	жесткая
	мягкая

	Сминаемость
	сильная
	средняя
	малая
	малая
	средняя

	Осыпаемость
	большая
	большая
	большая
	большая
	малая

	Прочность в мокром виде
	малая
	средняя
	большая
	большая
	большая

	Горение 
	Горит быстро
Остается серый пепел.
Запах жженной бумаги
	Желтое пламя с образованием желтого наплыва
	Плавится. Твердый шарик. Запах сургуча
	Горит слабовато-желтым цветом с выделением черной копоти
	Горит вспышками. Интенсивно, выделяя черную копоть



5.  Подведение итогов
