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Контрольные тесты по материаловедению. Правильные ответы под номером один.
1. Кристаллическая решетка включающая в себя 17 атомов –

1. гексагональная 

2. гранецентрированный куб

3. центрированный куб
4. тетраэдальная

5. нанорешетка
2. Кристаллическая решетка включающая в себя 9 атомов –

1. центрированный куб 
2. гранецентрированный куб

3. гексагональная

4. тетраэдальная

5. нанорешетка
3.Кристаллическая решетка включающая в себя 14 атомов –

1. гранецентрированный куб

2. центрированный куб 
3. гексагональная

4. тетраэдальная

5. нанорешетка
4. Переход сплава из жидкого в твердое состояние – 

1.  кристаллизация
2. плавление
3. спекание

4. цементация

5. затвердевание 

5. Переход сплава из  твердого в жидкое состояние – 

1. плавление

2. спекание

3. цементация

4. затвердевание 

5.кристаллизация
6. Аморфное  строение материалов характерно для -
1. резина
2. металлов 
3. композитов

4. пластмасс

5.абразивных материалов
7. Для металлов и металлических сплавов характерно

1. кристаллическое строение 
2. аморфное состояние

3. наличие кислорода

4. отсутствие кристаллической решетки

5. наличие газа
8. В плоскостях и направлениях кристаллической решетки атомы расположены с различными плотностью, расстоянием друг от друга, и потому свойства кристаллов (физические, химические, механические) в различных направлениях разные . Такое различие свойств называется

1. анизотропия 
2. ликвация по плотности 

3. аллотропия

4. изотропия

5. ликвация

9. Процесс кристаллизации складывается из -
1. образования центров кристаллизации и роста кристаллов
2. образования центров кристаллизации
3. роста кристаллов
4. первичной и вторичной кристаллизации
5. полиморфные превращения

10. Металл или сплав  при затвердевании  получается  крупнозернистым, если –
1. число центров кристаллизации меньше скорости роста кристаллов
2. центрами кристаллизации являются неметаллические включения
3. число центров кристаллизации равно скорости роста кристаллов
4. число центров кристаллизации больше скорости роста кристаллов
5. при аллотропическом превращении

11. Металл или сплав  при затвердевании  получается  мелкозернистым, если –
1. число центров кристаллизации больше скорости роста кристаллов
2. центрами кристаллизации являются неметаллические включения
3. число центров кристаллизации меньше скорости роста кристаллов
4. число центров кристаллизации равно скорости роста кристаллов
     5.   при аллотропическом превращении

12. Методом получения мелких кристаллов при затвердевании металла является создание искусственных центров кристаллизации. Для этого в расплавленный металл вводят специальные вещества, называемые:
1. модификаторы

2. легирующие элементы

3. примеси

4. зародыши

5. компонент
13. Прочность  металлов  и  сплавов – это свойство :

1. механическое 
2. физическое

3. химическое  

4. эксплуатационное

5. технологическое
14. Цвет  металлов  и  сплавов – это свойство :

1. физическое

2. химическое

3. механическое  

4. эксплуатационное

5. технологическое
15. Кристаллы неправильной формы называют

1. Кристаллитами 
2. дефектами

3. структурой

4. компонентом
5.  кристаллической решеткой
16. Тела, у которых свойства во всех направлениях одинаковые, называется -
1. изотропия

2. ликвация по плотности 

3. аллотропия

4. ликвация

5. анизотропия
17. Сплавление или спекание двух или более металлов или металлов и неметаллов с образованием материала, имеющего металлические свойства, называют

1. сплав

2. структура

3. композит

4. технологией

5. отливкой
18. Окисляемость  металлов  и  сплавов – это свойство :

1. химическое

2. физическое

3. механическое  

4. эксплуатационное

5. технологическое
19. Минимальное  содержание  углерода  в  чугуне:

1. 2,1%

2. 2,14%

3. 2,4%

4. 2,43%

5. 4,3
20. Максимальное  содержание  углерода  в  стали:

1. 2,1%

2. 2,14%

3. 2,4%

4. 2,43%

      5. 4,3%
21. По степени раскисления сталь  бывает –

1. спокойной, кипящей, полуспокойной

2. спокойной ,неспокойной

3. спокойной, кипящей, неспокойной

4. кипящей, полуспокойной

      5.  неспокойной, кипящей, полуспокойной

22. Определение твердости металлов производят вдавливанием под определенной нагрузкой, по методу Бринелля

1. стального закаленного шарика

2. алмазного конуса

3. алмазной пирамидки

4. стального конуса

      5.   алмазного шарика
23. Определение твердости металлов вдавливанием под определенной нагрузкой, по методу Виккерса

1. алмазной пирамидки

2. стального закаленного шарика

3. алмазного конуса

4. стального конуса

5. алмазного шарика
24. Твердость  по  Виккерсу обозначается:

1. НV
2. HRA
3. HRB
4. HRC
5. HВ
25. Что в теории сплавов называют эвтектикой

1. сплав- смесь кристаллизующаяся из жидкого раствора

2. сплав- смесь кристаллизующаяся из твердого раствора

3. сплав, в котором атомы растворенного компонента или компонентов находятся в кристаллической решетке компонента растворителя

4. сплав, состоящий из зерен компонентов не образующих междудруг с другом твердых растворов

5. сплав, состав которого может выражаться формулой АnВm, где А и В – химические элементы; n и m – простые числа
