Опорный конспект
Раскладка лекал прямой юбки на ткани
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Настилание ткани в сгиб применяют при изготовлении одежды по индивидуальным заказам. 
Преимущества:
· Нет перекосов,
· Удобное выполнение раскладки,
· Уменьшение затрат времени на раскладку. 
Недостатки:
· увеличение расхода ткани на единицу изделия,
· сложность раскроя изделия больших размеров.

Технические требования раскладки лекал на ткани,
обведения лекал, нанесение меловых линий.
· На ворсовых тканях  (плюш, полубархат) ворс направляют снизу вверх.
· На ворсовых тканях (драп, сукно) ворс сверху вниз.
· На тканях со слабовыраженным начёсом (вельвет- рубчик) в любом направлении.
· Обводку лекал выполняют мылом, мелом.
· Толщина линий не более 2 мм.
· Линии обводки должны быть чёткими, хорошо видимыми.

       Для экономичных раскладок следует учитывать следующие условия:

Раскладку лека начинают с размещения крупных деталей;
Детали с прямыми срезами необходимо укладывать около кромки;
Фигурные контуры лекал следует укладывать внутрь раскладки.
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