Тестовые вопросы  по  профессии    « ШТУКАТУР»
  1.    	Простая штукатурка выполняется толщиной до:	
1)  12 мм   2)  15 мм   3)  20 мм   4)  25 мм 
2.    	Улучшенная штукатурка выполняется под  (по)	
1) сокол  2) правило  3)  маякам  4)  мастерок 
3.    	Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется
1) отлупом  2) трещиной   3)  дутиков   4)  отслаиванием 
4.    	Грунт – это   1) первый слой штукатурного намет    2)  второй слой штукатурного намета 
                                   3)  третий слой намета           4)  четвертый слой штукатурного намета 
5.    	Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется
1) штукатурная лопатка      2)  совок-лопатка      3)  соколом      4)  сокол-ковшом 
6.    	При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии	
      1) 40-50 см      2)  50-60 см     3)  60-80 см     4)  80-90 см 
7.    	Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются	1)усенком      2)  рустом    3)  лузгом     4)  фасками 
8.    	Глиняные растворы применяются на 
1) больших участках    2)  средних участках 
3)  малых участках       4)  очень малых участках 
9.    	Цементные и цементо-известковые растворы относятся к 	
1) быстросхватывающимся            2)   среднесхватывающиеся 
3)   медленносхватывающиеся     4)   очень медленносхватывающиеся 
10.   	Растворы на молотой негаменой извести-кипелке после приготовления его, выдерживают	1) 5-10 мин     2)   10-15 мин   3)   20-30 мин      4)   30-40 мин 
11.   	Раствор    намазывают	
1) совком с качающейся ручкой и ковшом           2)   соколом, лопаткой, полутерком 
3)   кистью    4)   ковшом 
12.   	накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной	
1) 4 мм       2)   3 мм     3)   2 мм      4)   1 мм 
13.   	Разрешается брать руками	
1) гипсовой раствор                                             2)   известковый раствор           
3)   известково-гипсовый раствор                    4)   нельзя брать руками вообще никаких растворов 
14.   	Зазоры между оконной коробкой и стеной заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз в 	
1) 5-10 мм             2)   10-20 мм           3)   20-30 мм              4)   30-35 мм 
15.   	При оштукатуривании откосов используют стремянки. Уклон стремянок не должен превышать	1) 20       2)   35      3)   50      4)   65 
16.   	Отделку каменной штукатурки «под шубу» чаще всего ведут	
1) троянкой      2)   зубилом     3)   бучардой       4)   шнуром 
17.   	При оштукатуривании фасадов расстояние от настила до стены не должно превышать
1) 100 мм        2)   150 мм          3)   200 мм          4)   250 мм 
18.   	При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояний от настила до стены не должно превышать 	
1) 100 мм              2)   150 мм          3)   200 мм             4)   250 мм 
19.   	Легкие, удобные выдержанные вышки, смонтированные на колесах, применяются для работ на высоте до 8 м, это	
1) автоматические передвижные вышки                             2)   выпускные леса 
3)   подвесные леса                                                                    4)   туры 
20.   	Запрещается передвигать строительные леса при ветре свыше	
1) 2-х балов             2)   3-х баллов            3)   4-х баллов                      4)   5-и баллов 
21.   	Если швы кирпичной кладки, предназначенные для оштукатуривания, заполнены раствором на всю глубину не менее
1) 3 мм                  2)   6 мм                3)   10 мм                 4)   12 мм 
22.   	Концы наращиваемых драниц следует соединить 
1) впритык                2)   в нахлестку        3)   под углом         4)   с зазором 
23.   	При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую режут	
1) по длине                 2)   поперек             3)   по диагонали       4)   в любом направлении 
24.   	Толщина штукатурного намета для улучшенной штукатурку выполняется до	
1) 12 мм      2)   15 мм       3)   20 мм       4)   25 мм 
25.   	Отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке	1) не проверяется     2)   3 мм     3)   5 мм       4)   7 мм 
26.   	Раствор для накрывания приготовляют на	
1) глине     2)   цементе     3)   мелком песке       4)   извести 
27.   	Неровности, обнаруженные с помощью правиме или двух метрового шаблона (не долее 2-х неровностей, глубиной или высотой в мм (не более), для улучшенной штукатурки на оценку «отлично»	
1) 3 мм      2)   2 мм     3)   5 мм      4)   7 мм 
28.   	Для чего служат штукатурные ящики? Для 	
1) строительного мусора                                         2)   хранения и приготовления раствора 
3)   хранения сухих компонентов                          4)   хранения инструмента 
29.   	Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы	
1) известково-гипсовые                                      2)   цементно-известковые 
3)   глиняные                                                          4)   цементные   
30.   	Ковшом можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на поверхности	1) из кирпича     2)   из древесины     3)   из блоков      4)   всех видов 
31.   	Наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен называется	
1) усенок        2)   руст         3)   лузг        4)   фаска 
32.   	За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить
1) известковым молоком             2)   цементным молоком 
3)   водой                                          4)   водной эмульсией 
33.   	Когда затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку? При 	
1) простой отделке                                      2)   улучшенной отделке 
3)   высококачественной отделке                       4)   в любых видах отделке 

34.   	Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства тепляков, но только при температуре наружного воздуха не ниже	
1) -10 С          2)   -20 С            3)   -25 С              4)   -30 С 
35.   	Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение
1) 3-4 суток             2)   4-5 суток             3)   5-6 суток                4)   6-7 суток 
36.   	Терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и открытая только со стороны фасада называется	
1) лоджия            2)   эркер                 3)   балкон                  4)   сандрик 
37.   	Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна иметь не более	
1) 12 В                    2)   24 В                  3)   36 В                   4)   220 В 
38.   	До начала облицовки внутренних поверхностей в помещении должна быть температура в течение двух суток не ниже	
1) +5 С               2)   +8 С               3)   +10 С                     4)   +15 С 
39.   	Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, сырые подвалы, используется плотная, водонепроницаемая штукатурка, которая называется
1) сухая штукатурка                                            2)   облицовочная плитка 
3)   торкрет-штукатурка                                     4)   монолитная штукатурка 
40.   	На складках с известью или около ларей должны быть	
1)вода                      2)   песок                   3)   земля                      4)   пенные огнетушители 

Эталоны ответов    1-1	11-2	21-3	31-1
                                 2-2	12-3	22-4	32-3
                                 3-3	13-1	23-1	33-3
                                 4-2	14-3	24-2	34-2
                                 5-3	15-2	25-1	35-4
                                 6-4	16-3	26-3	36-1
                                 7-3	17-2	27-4	37-3
                                 8-1	18-1	28-2	38-2
                                 9-3	19-4	29-1	39-3
                                10-4	20-2	30-4	40-4


  задания контрольных работ по МДК.02.01. Оштукатуривание поверхностей

ВАРИАНТ №1
Задание 1. Выберите один правильный ответ
1. Для чего  необходимо  выполнять  третий  слой штукатурного намета:
А. для  адгезии с поверхностью         Б. для создания нужной толщины штукатурки
В. для  качества   штукатурки             Г. для создания  шероховатости
2. Подвижность раствора для штукатурки  определяют:
                           А. на весах                                    В. На глаз
                           Б. стандартным  конусом           Г. проверять не надо
3. Какой инструмент используют для разравнивания раствора по маякам:
А. правило                                        В. гладилка
Б.полутёрок                                      Г. рустовка     
4. Как называется 1 слой штукатурного намета:
А. обрызг                                      В. накрывка
Б. грунт                                         Г. затирка        
5. Как называется внутренний угол при оштукатуривании поверхностей:
А. фаска закругленная                 В. лузг
Б. усенок                                        Г. фаска затупленная              
6. Как выполняют подготовку деревянных  поверхностей:
А. делают насечку                       В. набивают дрань
Б.  шлифуют                                 Г.  оплетают проволокой          
7. На какую глубину выбирают швы в кирпичной кладке при подготовке поверхностей:
А. 5-10мм                                     В. 10-15 мм
Б. 2-5 мм                                       Г. 15-18 мм        
8. Какой вид штукатурки применяется для оштукатуривания складов и гаражей
А. простая                                    В. высококачественная
В. улучшенная                             Г. специальная    
9. При подготовке поверхностей под оштукатуривание для создания шероховатостей используют инструменты:
А. бучарда                                     В. сокол
Б. ковш                                           Г. окамелок
10. Вертикальность выполненной штукатурки проверяют с помощью:
А. правила                                      В.уровня
Б. малки                                          Г. рулетки
   11. Какие поверхности не оштукатуривают?:
А. кирпичные стены;                      В.  бетонные  полы;
       Б.  деревянные перегородки;         Г.  перекрытия
12. Стыки разнородных конструкций заделывают:
                  А. цементным раствором;     В. металлической сеткой;
           Б. дранью ;                              Г.гипсокартоном
 13. Какую штукатурку выполняют  для красоты?:
                   А.  улучшенную;              В.  декоративную;
             Б.  простую ;                     Г.  высококачественную
       14. Для смачивания поверхностей используют?:
                   А. ведро и веник;                    В. шланги;
            Б.  кисть - макловица ;              Г. кисть-окамелок

 15. В какой штукатурке нет накрывки?:
                   А.  простой;                       В.  декоративной;
            Б.  улучшенной ;               Г.  высококачественной
 16.  Состав раствора записывают?:
        А. буквами;              В. точками;
Б. цифрами ;            Г. на немецком языке
 17. Какую воду применяют для растворных смесей?:
                   А.речную;                              В.  из лужи;
            Б. водопроводную ;              Г.  кипячёную
 18. Какой  песок   применяют для растворных смесей?:
                    А. речной;                              В. морской
            Б.  горный;                             Г. из песочницы
 19.  При  выполнении какого вида штукатурки выполняют подготовку поверхностей?:
                   А. простая;                    В.  высококачественная;
            Б. улучшенная ;              Г. для всех видов
 20. Какой  инструмент применяют для затирки  штукатурки?:
                   А.  сокол;                                          В.  тёрку;
            Б. фасонный полутёрок                 Г.  малку
 21. Каким способом наносят раствор на поверхность?:
                   А. накидыванием;              В. набрасыванием;
            Б.волнообразными движениями ;  Г. «вразгонку
   22. На какие поверхности наносят раствор только способом намазывания?:
                   А. кирпичные;              В. сетчато-армированные;
            Б. бетонные ;Г. деревянные
 23.  Толщина штукатурного раствора  при улучшенной штукатурке?:
                    А. 10-12мм;                              В. 15мм
            Б.  18мм;                                   Г. 20-22мм
Задание 2. Напишите правильный ответ
1. Какие  требования предъявляют к поверхностям перед оштукатуриванием?
2. Какие технологические операции оштукатуривания?
3. Что называется оштукатуриванием поверхностей
                                                          Критерии оценки
	Оценка 
	Количество баллов

	«5»
	  20-23 ,  3 правильных  ответа на вопросы

	«4»
	  17-19 ,  2 правильных  ответа на вопросы

	«3»
	  13-16 ,  1 правильных  ответа на вопросы

	«2»
	  12  и менее ,  нет  правильных  ответа на вопросы




ВАРИАНТ №2
Задание 1. Выберите один правильный ответ
11. Для чего  необходимо  выполнять  первый   слой штукатурного намета:
А. для  адгезии с поверхностью         Б. для создания нужной толщины штукатурки
В. для  качества   штукатурки             Г. для создания  шероховатости
12. Подвижность раствора для штукатурки  определяют:
                           А. на весах                                    В. На глаз
                           Б. стандартным  конусом           Г. проверять не надо
13. Какой инструмент  в штукатурных работах самый многофункциональный:
А. правило                                        В. гладилка
Б.полутёрок                                      Г. сокол     
14. Как называется 2 слой штукатурного намета:
А. обрызг                                      В. накрывка
Б. грунт                                         Г. затирка        
15. Как называется внешний  угол при оштукатуривании поверхностей:
А. фаска закругленная                 В. лузг
Б. усенок                                        Г. фаска затупленная              
16. Каким инструментом выполняют насечки на поверхности:
А. терка                                         В. троянка
Б. полутерок                                 Г.  сокол           
17. На какую глубину выбирают швы в кирпичной кладке при подготовке поверхностей:
А. 5-10мм                                     В. 10-15 мм
Б. 2-5 мм                                       Г. 15-18 мм        
18. Какой вид штукатурки применяется для оштукатуривания жилых зданий
А. простая                                    В. высококачественная
В. улучшенная                             Г. специальная    
19. При подготовке поверхностей под оштукатуривание для увлажнения поверхностей применяют  инструмент:
А. бучарда                                     В. сокол
Б. ковш                                           Г. окамелок
20. Ровность  выполненной штукатурки проверяют с помощью:
А. правила                                      В.уровня
Б. малки                                          Г. рулетки
   11. Какие поверхности не оштукатуривают?:
А. кирпичные стены;                      В.  бетонные  полы;
       Б.  деревянные перегородки;         Г.  перекрытия
12. Стыки разнородных конструкций заделывают:
                  А. цементным раствором;     В. металлической сеткой;
           Б. дранью ;            Г.гипсокартоном
 13. У  какой  штукатурки самый толстый намёт?:
                   А.  улучшенную;              В.  декоративную;
             Б.  простую ;                     Г.  высококачественную
       14. Для  намазывания раствора на поверхность  используется?:
                   А. штукатурная лопатка;                    В.ковш;
            Б. бучарда ;                                          Г. кисть-окамелок
 15. В какой штукатурке два слоя грунта?:
                   А.  простой;                       В.  декоративной;
            Б.  улучшенной ;               Г.  высококачественной
 16.  Состав раствора записывают?:
        А. буквами;              В. точками;
Б. цифрами ;            Г. на немецком языке
 17. Какую воду применяют для растворных смесей?:
                   А.речную;                              В.  из лужи;
            Б. водопроводную ;              Г.  кипячёную
 18. Какой  песок   применяют для растворных смесей?:
                    А. речной;                              В. морской
            Б.  горный;                             Г. из песочницы
 19.  При  выполнении какого вида штукатурки выполняют подготовку поверхностей?:
                   А. простая;                    В.  высококачественная;
            Б. улучшенная ;              Г. для всех видов
 20. Какой  инструмент применяют для оштукатуривания лузгов?:
                   А.  сокол;                                          В.  тёрку;
            Б. фасонный полутёрок                 Г.  малку
 21. Каким способом разравнивают  раствор на поверхности?:
                   А. накидыванием;              В. набрасыванием;
            Б.волнообразными движениями ;  Г. «вразгонку
   22. На какие поверхности наносят раствор только способом намазывания?:
                   А. кирпичные;              В. сетчато-армированные;
            Б. бетонные ;Г. деревянные
 23.  Толщина штукатурного раствора  при  простой  штукатурке?:
                    А. 10-12мм;                              В. 15мм
            Б.  18мм;                                   Г. 20-22мм

Задание 2. Напишите правильный ответ
4. Какие  требования предъявляют к поверхностям перед оштукатуриванием?
5. Какие технологические операции оштукатуривания?
6. Что называется штукатуркой?

       
                                                          Критерии оценки
	Оценка 
	Количество баллов

	«5»
	  20-23 ,  3 правильных  ответа на вопросы

	«4»
	  17-19 ,  2 правильных  ответа на вопросы

	«3»
	  13-16 ,  1 правильных  ответа на вопросы

	«2»
	  12  и менее ,  нет  правильных  ответа на вопросы




ВАРИАНТ №3 
Задание 1. Выберите один правильный ответ
1. Для чего  необходимо  выполнять  второй  слой штукатурного намета:
А. для  адгезии с поверхностью         Б. для создания нужной толщины штукатурки
В. для  качества   штукатурки             Г. для создания  шероховатости
1. Подвижность раствора для штукатурки  определяют:
                           А. на весах                                   В. На глаз
                           Б. стандартным  конусом           Г. проверять не надо
1. Какой инструмент используют для разравнивания раствора по маякам:
А. малка                                        В. гладилка
Б.полутёрок                                    Г. рустовка     
1. Как называется завершающий  слой штукатурного намета в улучшенной штукатурке
А. обрызг                                      В. накрывка
Б. грунт                                         Г. декоративное покрытие        
1. Как называется внешний  угол при оштукатуривании поверхностей:
А. фаска закругленная                 В. лузг
Б. усенок                                        Г. фаска затупленная              
1. Каким инструментом выполняют затирку штукатурки:
А. терка                                         В. рустовка
Б. полутерок                                 Г.  сокол           
1. На какую глубину выбирают швы в кирпичной кладке при подготовке поверхностей:
А. 5-10мм                                     В. 10-15 мм
Б. 2-5 мм                                       Г. 15-18 мм        
1. Какой вид штукатурки применяется для оштукатуривания жилых зданий
А. простая                                    В. высококачественная
В. улучшенная                             Г. специальная    
1. При подготовке поверхностей под оштукатуривание для создания шероховатостей используют инструменты:
А. бучарда                                     В. сокол
Б. ковш                                           Г. окамелок
1. Вертикальность выполненной штукатурки проверяют с помощью:
А. правила                                      В.уровня
Б. малки                                          Г. рулетки
  11. Какие поверхности не оштукатуривают?:
А. кирпичные стены;                      В.  бетонные  полы;
       Б.  деревянные перегородки;         Г.  перекрытия
 
     12. Какую штукатурку выполняют  для красоты?:
                   А.  улучшенную;              В.  декоративную;
             Б.  простую ;                     Г.  высококачественную
     13. Выполняют ли накрывку в  простой  штукатурке?:
                   А.  выполняют;                 В.  не выполняют;
            Б.  выполняют  при необходимости ;              
     14.  Состав раствора записывают?:
        А. буквами;              В. точками;
Б. цифрами ;            Г. на немецком языке
       15.  Какой  толщины  улучшенная штукатурка?:
                   А. 10-12мм;                    В.  15-20мм;
            Б. 15мм ;                         Г.  20-22мм
      16. Как называется вид на здание с одной из его сторон?:
                   А. цоколь;                       В. картинка;
            Б. фасад                          Г.  эскиз
      17. Каким способом наносят  раствор  штукатурным ковшом?:
                   А. накидыванием;              В. набрасыванием;
            Б.намазыванием ;               Г. «вразгонку»
Задание 2.  В какой последовательности выполняют основные операции оштукатуривания поверхностей:    затирка штукатурки, приготовление раствора, разравнивание раствора, подготовка поверхностей,  нанесение раствора на поверхность.
1.__________________________   2._____________________________
3.__________________________   4._____________________________
5.__________________________
 Задание 3.  Установите  соответствие
1.  Намазывание  раствора                                   1.  Полутёрок
2.  Подготовка поверхностей                               2.  Отвес
3.  Проверка  ровности поверхностей                 3. Строительный пистолет
4.  Проверка вертикальности  усенков                4. Правило 
5.  Набрасывание  раствора                                  5. Совковая  лопата
6. Затирка штукатурки                                          6. Ковш Шаульского
7. Разравнивание раствора                                    7. Кисть-окамелок
8. Увлажнение поверхности                                  8. Штукатурная лопатка
9. Крепление  сетки                                                9. Тёрка 
10.   Приготовление раствора                                  10. Бучарда

критерии  оценок
	Оценка
	     Количество  баллов

	«5»
	 №1  15 -  17 ,   №2  без  ошибок,    1  несоответствие

	«4»
	№1  12 -  14 ,   №2   1.  ошибка,       2  несоответствия

	«3»
	№1   9 -  11 ,    №2    2  ошибки,       2  несоответствия

	«2»
	№1 Менее  10  №2    3  ошибки,       3несоответствия




ВАРИАНТ №4 
Задание 1. Выберите  правильные ответы или напишите ответ на вопрос.
1. Для чего  необходимо  выполнять   первый   слой штукатурного намета:
     А. для  адгезии с поверхностью         Б. для создания нужной толщины штукатурки
В. для  качества   штукатурки             Г. для создания  шероховатости
1. Подвижность раствора для штукатурки  определяют:
                           А. на весах                                   В. На глаз
                           Б. стандартным  конусом           Г. проверять не надо
1. Какие  инструменты используют для разравнивания раствора по маякам:

3а.      Как называется завершающий  слой штукатурного намета в улучшенной штукатурке -_____________________________________________________________
1. Как называется внутренний  угол при оштукатуривании поверхностей:
А. фаска закругленная                 В. лузг
Б. усенок                                        Г. фаска затупленная              
1. Каким инструментом выполняют  натирку  лзгов, усенков, фасок:
А. терка                                         В. рустовка
Б. полутерок                                 Г. фасонный полутёрок           
1. Сколько  слоёв  реек драни  прибивают при подготовке деревянных поверхностей                   А. 1 слой                 В. 3 слоя
                                 Б. 2 слоя                  Г. чем больше, тем лучше
Как  называются  эти слои?____________________________________        
1. Какой вид штукатурки применяется для оштукатуривания  театров, музеев
А. простая                                    В. высококачественная
В. улучшенная                             Г. специальная    
1. При подготовке поверхностей под оштукатуривание для создания шероховатостей используют инструменты:
А. бучарда                                     В. зубчатка
Б. ковш                                           Г. окамелок
1. Вертикальность   усенков  проверяют с помощью:
А. правила                                      В.уровня
Б. отвеса                                          Г. рулетки
  11. Какие поверхности не оштукатуривают?:
А. кирпичные стены;                              В.  бетонные  перектытия;
      Б.  гипсокартонные перегородки;         Г.  откосы
     12. Какую штукатурку выполняют  для красоты?:
                   А.  улучшенную;              В.  декоративную;
             Б.  простую ;                     Г.  высококачественную
     13. Выполняют ли   затирку    в  простой  штукатурке?:
                   А.  выполняют;                 В.  не выполняют;
            Б.   выполняют, если  указано в проекте ;              
     
     14.  Состав раствора записывают?:
        А. буквами;              В. точками;
Б. цифрами ;              Г. на  английском  языке
       15.  Какой  толщины  высококачественная   штукатурка?:
                   А. 10-12мм;                    В.  15-20мм;
            Б. 15мм ;                         Г.  20-22мм
      16. Как называется вид на здание с одной из его сторон?:
                   А. цоколь;                       В. картинка;
            Б. фасад                          Г.  эскиз
      17. Какими  способами  наносят  раствор  на поверхности  при  оштукатуривании?
            Укажите  инструменты для каждого способа
___________________________________________________________________________:
                         
Задание 2.  В какой последовательности выполняют основные операции оштукатуривания поверхностей:    затирка штукатурки, приготовление раствора, разравнивание раствора, подготовка поверхностей,  нанесение раствора на поверхность.
Напишите  названия  инструментов  для  каждой  основной технологической  операции  оштукатуривания.____________________________________________
1._________________________Инструменты:_____________________________
2._________________________Инструменты:_____________________________
3._________________________Инструменты:_____________________________
4._________________________Инструменты:_____________________________
5._________________________Инструменты:_____________________________


критерии  оценок
	Оценка
	Количество  баллов

	«5»
	№1  15 -  17 ,   №2  без  ошибок

	«4»
	№1  12 -  14 ,   №2   1.  ошибка,

	«3»
	№1   9 -  11 ,    №2    2  ошибки,

	«2»
	№1 Менее  10  №2    3  ошибки,









