Электроматериаловедение
Контрольная работа №2

Вариант 1
1. Для чего необходимо знать свойства электротехнических материалов?
а)  чтобы делать  их рациональный выбор
б) чтобы создавать  электрооборудования малых габаритов  и массы, надежное в эксплуатации.
в) чтобы знать как эти свойства изменяются
г) чтобы электроустановки надежно работали  

2. К тепловым характеристикам диэлектриков относят:
1) Нагревостойкость, теплостойкость, температура плавления
2) Проводимость, электрическая прочность, диэлектрическая проницаемость
3) Водопоглощение, вязкость, тропическая стойкость
4) Относительное удлинение, твердость, теплопроводность

3 . Как изменяется электрическая прочность с изменением толщины слоя диэлектрика?
а) электрическая прочность от толщины слоя газа не зависит;
б) с увеличением толщины слоя газа электрическая прочность увеличивается;
в) с увеличением толщины слоя газа электрическая прочность уменьшается;
г) изменяется в малом диапазоне температур.

4. Что представляют собой эмали?
а) это обычные лаки;
б) это лаки с введенными в них мелкораздробленными веществами-пигментами; 
в) это коллоидные растворы;
г) это растворы с малым коэффициентом вязкости. 

5. Каковы особенности эмалей на кремнийорганических лаках?

а) очень высокая нагревостойкость;  
б) хорошая адгезия, повышенная нагревостойкость.

6. Что представляют собой компаунды?
а) это изоляционные составы, изготовляемые из нескольких исходных веществ;
б) это жидкости, которые не отвердевают;
в) это лаки с пигментами;
г) это коллоидные растворы.

7. Какие из перечисленных марок проводов соответствуют проводам, прокладываемым скрыто под штукатуркой? 

                      а) АПР;        б) АПВ;       в) ПРГ;       г) ППВС. 
8. Выберите монтажный провод  для гибкой подводки к электрическим аппаратам: 
                      а) МР,       б) МГВ,      в) ПМВ,    г)  МШВ

9. Каковы недостатки синтетических жидких  диэлектриков?
а) токсичность, не горючесть, застывание - +50С, большая вязкость
б) не горючесть,  застывание - +50С
в) большая вязкость, токсичность
г) застывание - +50С, не горючесть

10. Выберите формулу, соответствующую температурному коэффициенту удельного сопротивления:
а) Епр = Uпр / h;   
б) ρ = R*S / l ;
в) ТК ρ =  (ρ1 – ρ2) / ρ1*(t2 – t1).

11. Как меняется сопротивление проводников  с уменьшением температуры?
 
12.  Материал для изготовления токопроводящих жил монтажных проводов и кабелей?
 
13. Для чего предназначены  установочные провода?
 
14.  При какой слесарной операции используют флюсы?

15.  Какой металл обладает удельным сопротивлением   ρ = 0,028 мкОм*м?

16. В маркировке  кабеля НРГ буква Р соответствует …

17. Почему  полимеризационные  диэлектрики называют термопластичными?
18. Какой газообразный  диэлектрик  является наиболее распространенным? 


19. Охарактеризуйте кабель ААГ (34+12,5)
20. Охарактеризуйте провод АПВ-2,5

Электроматериаловедение
Контрольная работа №2

Вариант 2
1. На какие группы делятся электротехнические  материалы?
а) диэлектрики, проводники, полупроводники, магнитные
б) магнитные проводники
в) полупроводники, магнитные
г) проводники, диэлектрики 
 
2. Укажите характеристики электротехнических материалов:
а) механические тепловые
б) электрические физико-химические
в) магнитные, тепловые, электрические
г) тепловые, механические, физико-химические, электрические

3. Каковы характерные свойства всех резин?
а) жесткий материал;
б) большая эластичность;
в) высокая водостойкость
г) газонепроницаемость, эластичность, водостойкость, хорошие изоляционные характеристики.

4. Что представляют  собой лаки?
а) это коллоидные растворы каких-либо пленкообразующих веществ в специально подобранных органических растворителях;
б) это вещества с пигментами;
в) это очень вязкие растворы;
г) это растворы с малым коэффициентом вязкости.

5. Выберите формулу, соответствующую температурному электрической прочности диэлектрика:
а) Епр = Uпр / h;   
б) ρ = R*S / l ;
в) ТК ρ =  (ρ1 – ρ2) / ρ1*(t2 – t1).

6. Какой из перечисленных ниже проводов является монтажным?
              а) ПЭВ;   б) ПВ;  в) АПРИ;  г) МГВ.

7. Выберите провод-шнур, используемый для питания переносного электрооборудования, светильников и приборов:

              а) АПВ;            б) ПРТО;             в) АППВС;                г) ПРД.

8. Какими  по применению  бывают компаунды?
а) заливочные компаунды;
б) обмазочные компаунды;
в) пропиточные компаунды;
г) пропиточные, заливочные, обмазочные компаунды.

 9.Что представляют собой пластические массы?
а) это изделия, получаемые из прессовочных порошков, которые под воздействии T0С и давления размягчаются и приобретают свойства пластического течения;
б) это материал, получаемый при горячей прессовке бумаги пропитанной бакелитом;
в) это материал, получаемый при горячей прессовке из пропитанной ткани;
г) это материал, облицованный электролитической фольгой.

10. Какие из жидких диэлектриков являются наиболее применимыми?
а) синтетические масла 
б) кремнийорганические  жидкости 
в) нефтяные  электроизоляционные масла
г) синтетические  масла и органические жидкости

11.    Закончите предложение: 
Разрушение диэлектрика с образованием в нем сквозного канала с большой проводимостью называют… 

12. Каковы особенности  установочных проводов, применяемых для переносных потребителей?
 
13. При выполнении какой слесарной операции применяется припой?
  
14. Какой материал обладает удельным сопротивлением ρ = 108…1014Ом*м

15. В маркировке  кабеля АСБ   буква С соответствует …

16. Температура вспышки паров определяется для…  диэлектриков

17. Недостатками нефтяных электроизоляционных масел являются их… 

18. Почему  эпоксидные компаунды  называют термореактивными?
 


19. Охарактеризуйте кабель ВВГ (36+12,5)
20. Охарактеризуйте провод АПР-6
Электроматериаловедение
Контрольная работа №2

Вариант 3

1. Какие материалы называют электротехническими?
а) это обычны материалы.
б) это материалы специального назначения
в) это специальные материалы для изготовления электротехнических машин, аппаратов, приборов и т.д.
г) это элементы электрооборудования 

2. Механические свойства материалов это –
а) Свойства, которые характеризуют поведение материалов под действием  внешних механических сил
б) Свойства, определяемые с помощью механических испытаний специально подготовленных образцов
в) Свойства, зависящие от структуры материала
г) Свойства, определяемые при статических и динамических испытаний

3.  Выберите формулу, соответствующую удельному сопротивлению:
а) Епр = Uпр / h;   
б) ρ = R*S / l ;
в) ТК ρ =  (ρ1 – ρ2) / ρ1*(t2 – t1).

4.  В чем отличи компаундов от лаков и эмалей? 
а) компаунды рыхлые после отверждения;
б) компаунды монолитны после отверждения;
в) более вязкие, чем лаки и эмали;
г) менее вязкие, чем лаки и эмали.

 5. Перечислите синтетические жидкие диэлектрики:
      а) Совол,  Совол-2, кабельные масла
      б) Совтол-10, Совтол-2, совол, кремнийорганические жидкости 
      в) Кремнийорганические жидкости, трансформаторные масла
      г) Совтол –10, конденсаторные масла
6. Каковы особенности эмалей  на эпоксидных лаках? 
а) очень высокая нагревостойкость; 
б) хорошая адгезия, повышенная нагревостойкость; 
 
7. Какие компоненты входят в состав пластических масс?
а) связующие наполнители;
б) пластификаторы, стабилизаторы, связующие, наполнители, отвердители, смазывающие вещества, красители, порообразователи;
в) смазывающие вещества, красители;
г) порообразователи, стабилизаторы.

 8. Назовите состав пластмассы  гетинакс:
а) Из бумаги, пропитанной смолами;
б) Из ткани, пропитанной смолам;
в) Из бумаги, тканей, пропитанных смолами;
г) Из асбестовой ткани, пропитанной смолами.

9. Какой из перечисленных ниже проводниковых изделий является установочным проводом?
              а) АСБ;       б) ПВ;       в) ВВГ;      г) МГВ.

10. Какой из перечисленных марок проводов  может прокладываться  в стальных трубах?
                      а) ПРД;      б) ПРГ;       в) АПВ;      г) АПРТО. 

11. Какой материал обладает удельным сопротивлением    ρ = 10-4 …   10-8 Ом*м

12. Закончите предложение: 
При увеличении температуры электрическая прочность диэлектриков…
 
13. Электроизоляционные эмали являются … материалом 

13. Каково назначение  монтажных проводов  и кабелей?
 
14. В маркировке  кабеля  АВБ буква В соответствует … 

15. Температура застывания  определяется для…  диэлектриков

16.  Нагревостойкость – это способность диэлектриков … сопротивляться воздействию высоких температур

17. Формула W = (G1 – G2)/G1 *100% соответствует … диэлектрика

18. Кислотное число определяется для … диэлектриков


19. Охарактеризуйте кабель АСБ (46)
20. Охарактеризуйте провод ПГВ-4

 


Эталоны ответов

	№
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	1
	а
	а
	в

	2
	а
	г
	а

	3
	а
	г
	б

	4
	б
	а
	б

	5
	а
	а
	б

	6
	а
	г
	б

	7
	г
	г
	б

	8
	б
	г
	а

	9
	в
	а
	б

	10
	в
	в
	г

	11
	Уменьшается 
	Пробоем 
	Проводник

	12
	Медь 
	Гибкая жила
	Уменьшается

	13
	Распределение электроэнергии
	Паяние
	Покровным

	14
	Паяние 
	Диэлектрики 
	Оболочке

	15
	Медь 
	Оболочке
	Жидких 

	16
	Изоляция 
	Жидких 
	Длительно 

	17
	Размягчаются при нагревании
	Горючесть
	Водопоглощению

	18
	Воздух 
	 Не размягчаются при нагревании
	Жидких 

	19
	Кабель силовой, жила медная, изоляция бумага, оболочка алюминий, голый, 3 жилы сечением 4мм2 и 1 жила сечением  2,5 мм2
	Кабель силовой, жила медная, изоляция винипласт, оболочка винипласт, голый, 3 жилы сечением 6мм2 и 1 жила сечением  2,5 мм2
	Кабель силовой, жила алюминиевая, изоляция бумага, оболочка свинец, бронированный, 4 жилы сечением 6мм2  

	20
	Провод установочный, жила алюминиевая, изоляция винипласт, сечение 2,5мм2
	Провод установочный, жила алюминиевая, изоляция резина, сечение 6мм2
	Провод установочный, жила медная, гибкая, изоляция винипласт, сечение 4мм2
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